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Ceramicas islamicas
da Alcacova de Santarém

CATARINA VIEGAS!
ANA MARGARIDA ARRUDA?

R E S U M. O Asescavacoes arqueoldgicas que, desde hi alguns anos, temos vindo a levar a efeito na
Alcagova de Santarém permitiram recolher um abundante espélio arquealdgico do perfodo
islamico. Estuda-se neste trabalho um conjuntn ceramico desta época, proveniente, na suq
rotalidade, do incerior de Fossas escavadas no solo de base de uma drea restrita da Alcigova
de Sancarém. As pegas agora objecto de publicagio sio portanto provenientes do entulha-
menta das referidas fossas, ndo correspondende a qualquer contexto primdrio de deposicao.
No entanto, parece seguro afirmar que estamos perante um conjunto cultural e cronologi-
camente homogeneo, uma vez que os dados da escavacao nos permitem afirmar que o entu-
lhamento das referidas fossas foi nao s6 relativamente curto no temMpo como certamente

sincrdnico.

B s RN O SRS The archaeological excavarions thar have raken place in the Alcicova de
Santarém for some years now have recovered a grear number of islamic finds. The pottery
from this period sudied in the present article comes from a restricred area in the Alcicova,
where a series of pits were dug in the local bed rock. These objects weren't found in a con-
rext of primary deposition since they come from pits filled with domestic rubbish. This pot-
tery seems to be culturally and chronologically homogeneous. From the archaeological dara
observed we can infer that the filling out of the pits was made in quite 2 short period of time
and was sinchropic, ;
The assemblage is morphologically quire diverse and is mainly formed by common ware \
pottery, The pattery finds were made for the table service, storage and transportation, coo-

king, and several ocher uses. Is chronology points to the first half of the 12¢ch century.
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1. Introdugio

Santarém localiza-se na margem direita do rio Tejo, tendo a Alcagova mugulmana sido edi-
ficada num planalto de grande defensabilidade nacural e com um vastissimo dominio visual.
Possul actualmente 4,5 ha, o que nio significa que na [dade Média nao fosse mais extenso.
Sabemos que as vertentes do planalto onde se implanrou a Alcicova estio, desde ha muito, em
acelerado processo de erosao, o que provoca uma enorme instabilidade das «barreiras» e um con-
tinuo esboroamento das suas vertentes. Possui uma cota méxima de 106 merros acima do nivel
médio das dguas do mar.

A Alcagova de Santarém é um sitio arqueoldgico com uma ampla diacronia, cuja primeira
ocupagdo se data dos inicios do século VIIL a. C,, ocupagio essa que se relaciona direcamente
com a presenga comercial fenicia no estuario do Tejo (Arruda, 1993). Acampamento milirar
durante as campanhas de Jalio César, Scallabis Praesidinm Inlium foi elevada a colénia romana
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Fig. | Localizacdo da Alcacova de Santarém na Carea milicar 1:25 000
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For. 1 A planicie aluvial do Tejo, vista da Alcigova de Santarém

ainda durante o século I a. C. A ocupagio mugulmana é bem conhecida através das fontes e os
trabalhos arqueoldgicos que aqui temos vindo a efectuar tém sido, também sobre este aspecto,
bem eloquentes.

Sdo virios milhares os fragmentos cerimicos de época mugulmana que pudemos ji reco-
Iher na Alcigova de Santarém. Sendo esta a primeira apresentacio sobre este periodo da ocupa-
¢do do povoado, virias opcdes eram possiveis. Resistimos, no entanto, a tentagio de iniciarmos
as publicagoes sobre este rema com um trabalho generalista, em que se mostrassem apenas as
pegas em melhor estado de conservagio e de melhor qualidade de fabrico, mesmo que descon-
textualizadas arqueologicamente. Consideramos que publicar um conjunto cetimico prove-
niente de um tinico contexto arqueolégico que fosse cronologicamente homogéneo era um bom
inicio, mesmo que as pegas fossem, na sua grande maioria, de cerimica comum, de fraca quali-
dade e de fabricos locais e nao fossem sequer representativas da diacronia da ocupagiao mugul-

mana. Assi

m, a nossa opgio recaiu sobre um conjunto cerdmico proveniente do interior de
Fossas escavadas no solo de base de uma a

rea testrita da Alcdgova de Santarém: o Corte 2.
Aqui, estavamos seguras da existéncia de um contexto relativamente fechado, cultural e crone-
logicamente homogéneo.
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2. O contexto arqueoldgico

As cerdmicas que agora se publicam provém, na rotalidade, do interior das fossas escavadas
no calcdrio que se derecraram no Corte 2.

O Corte 2 localiza-se no horto do actual Jardim das Portas do Sol e foi escavado entre 1984
¢ 1987. A drea que foi objecto de intervengdo arqueoldgica atingiu os 36 m? e foram ai identifica-
das 26 Fossas escavadas no calcirio de base. Estas tém perfil ovdide e os seus didmetros variam
entre os 72 e 0s 200 cm. A profundidade das fossas é também muito diversificada, tendo a mais
profunda 210 em e a mais baixa 30 cm. As fossas de maiores dimensdes possuern patamares de
acesso semi circulares, algumas em nimero de trés.

A funcionalidade desras estrururas subterraneas permanece, no entanto, por esclarecer
devidamence. A grande concentracio de fossas numa drea relativamente restrita, e, sobre-
tudo, as distintas dimensées e profundidades que apresentavam, levaram a que tivesse sido
proposto que esta complexa estrutura pudesse rratar-se de uma tinturaria de época mugul-
mana.

A favor desta proposta contivamos com um bom paralelo situado na Sicilia (Tusa, 1983).
Aqui, no entanto, ¢ ao contrario do que se verifica na Alcacova de Santarem, a fungio tintureira
das também numerosas fossas escavadas no solo de base (construidas no I milénio a. C., e rela-
cionadas directamente com a presenga fenicia nesta ilha mediterrinea) é evidente. Os restos de
Murex truncalus e Murex brandaris sio muito abundantes o que nio deixa duvidas sobre a obten-
cio de parpura, e, consequentemente, a coloragio de tecidos neste local.

Também os paralelos etnogrificos pesaram de forma considerdvel no momento de discutir
a funcio da evidéncia de Santarém. A Aftica Norte Ocidencal esta repleta de tinturarias, cuja orga-
nizacao espacial e concepcio geral se aproximam do que nos foi dado a escavar no Corte 2 da
Alcacova de Sanrarém,

Nunca foi, no enranro, deixada de lado a hipdrese de esrarmos na presenga de uma grande
concentracio silos (Arruda, 1986). Os silos sio uma constante em todo o sitio arqueoldgico,
estando presentes em todas as distintas dreas aqui escavadas, apesar de, como ja referimos, em
nenhum ourro local eles se organizarem espacialmente de maneira a formarem una tinica estru-
rura, com Fossas de diversos didmetros e profundidades, e com paramares de acesso igualmente
de formas distintas. '

A semelhanga entre esta estrucura de fossas escavadas no calcdrio e a que foi detecrada na
area urbana de Létida (Antic Porral de Magdalena), em meados dos anos oitenta (Esco, Giralt e
Sénac, 1988, p. 19), nao pade deixar de ser aqui referida, uma vez que as similirudes entre as duas
sdo evidentes. De facto, em ambos os sitios, uma extensa drea esta repleta de fossas escavadas no
solo de base, que apresentam, rambém em Lévida, uma grande diversidade morfologica, rendo
sido ai consideradas silos. Parece-nos importante referir, também, que o niimero de Fossas é sen-
sivelmenre equivalenre em ambos os sitios, uma vez que as 200 fossas do Sul de Espanha foram
derecradas numa drea que atingiu os 3 000 m2.

Se a questao da funcionalidade permanece ainda em aberto, as questdes relacionadas com a
cronologia da sua consrrugao levantam também muiras interrogacoes.

As fossas encontravam-se a 4,5 m da superficie acrual, e a estratigrafia observada foi a
seguinte (Fig. 3): nivel 1 - cerra cinzenta, de grio fino e muito solca, repleta de fragmentos de
cerdmica actual; nivel 2: terra cinzenra amarelada, onde se recolheu fauna mamalégica e mala-
colégica, cerimicas romanas, azulejos hispano-arabes e materiais de construcio, nomeada-
mente pedras, tijolos e telhas; nivel 3 - terra cinzenta clara, compacta, com abundantes frag-
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mentos cerimicos de ampla cronologia, manchas de estuque, tijolos e relhas; nivel 4 — terra cas-
tanho escura, menos compacta que a anterior, com abundantes fragmentos ceramicos de ampla
cronologia, mas onde dominam as cerimicas mugulmanas; nivel § — ( nio presente em toda a
drea escavada) terra amarela, bastante compacra, pouco espessa, com materiais arqueolégicos
de época romana e que, em algumas dreas (J9), assenta directamente sobre um pavimento de
opus signingm, conseruido directamente sobre o solo calcdrio, onde estavam escavadas as fossas.
Sobre a rocha, e imediatamenre abaixo do nivel 5, eram também visiveis, nas zonas em que este
nivel existia, pequenos empedrados. A sequéncia estratigrafica provou que os primeiros 4 niveis
nao correspondiam a niveis de ocupagio ou abandono, mas a entulhamentos sucessivos ¢ que
a construgdo das fossas implicou a destrui¢io e remogao de nivers arqueoldgicos de época
romana.

As fossas estavam totalmente enculhadas de terra, materiais de construgdo (telhas, tijolos e
pedras) ¢ espélio arqueologico ceramico, metalico ¢ faunistico. A escavagio do seu interior mos-
trou, claramente, que o entulhamento dessas fossas foi realizado num periodo muito posterior
sua utilizagdo com a fungio original para que foram construidas. A terra que se retirava eva de
grao muito fino, existindo espessas camadas de cinzas e carvies que demonstravam a existéncia
de fogos frequentes. As quantidades apreciveis de fauna mamalogica e malacoldgica encontradas
indicavam que as fossas tinham, num dado momento apoés o seu abandono, servido como lixei-
ras, o que explicava a realizacio de fogos de limpeza e purificacio (dai as cinzas e os carvoes detec-
tados). Deste modo, o espélio arqueoldgico ai encontrado nio fornece qualquer indicagio sobre
4 cronologia da sua construcio, datando apenas o momento em que, abandonada a sua fungio
original, foram utilizadas como lixeiras. Os dados que possuimos permitem-nos, também, afir-
mar que o entulhamento das diversas fossas foi relativamente curto no tempo e foi certamente
sincronica.

Parece-nos importante referir, ainda, que as fossas se encontram num nivel claramente
anterior a muralha medieval, e que a sua urilizacio coma lixeira decorren, também, num
MOMmEnto em que esta nio esrava ainda construida. Este facro estd perfeitamente documentado
arqueologicamente, sendo visivel a sobreposigio da muralha a, pelo menos, uma fossa {(ver
planta da Fig. 2).

Resra-nos pois indicar que a estrutura de fossas nao se prolonga para Sul, estando nesra area
bem definidos os seus limires. Continua, no entanto, para Norre e Este, desconhecendo-se tam-
bém quais os seus limites para Oeste, local exterior ao recinto amuralhado. E, porém, de nosso
conhecimento que ai, as obras realizadas, em 1985, pela Direccio Geral dos Edificios e
Monumentos Nacionais, destruiram algumas fossas, sem que renham sido efectuados quaisquer
registos arqueologicos.

3. As ceridmicas
3. 1. Metodologia da abordagem do conjunto

Tal como ja foi referido no ponto 2, o conjunto de materiais cerimicos agora publicados
provem do interior das fossas escavadas na rocha (Corte 2), formando um conjunto homogé-
neo. Apos o tratamento preliminar dos fragmentos, procurou-se encontrar colagens com mate-
tiais dos nivels superiores, o que nio foi possivel, confirmando o caracter “fechado” da nossa
amostra.
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ALCACOVA DE SANTAREM
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Fig.2 Planta final do Corte 2
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For. 2 Vista geral do Corte 2, no final da campanha de 1987,

For, 3 Pormenor das fossas escavadas no calcario For. 4+ Momenro de escavagio de uma das fossas do Corte 2.
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Fig. 3 Perfil estrarigrifico de Corte 2 J9
i (banquette E)

Apesar do enchimento destas fossas rer revelado a existéncia de diverso espolio, optou-se
pelo tratamento exclusivamente da ceramica, e dencro desta excluimos os materiais de constru-
¢do como as telhas e as tjoleiras que, como j4 foi mencionade, surgem abundantemente neste
contexto.

Ap6s a colagem dos fragmentos no interior da cada fossa, procedeu-se i selecgiio para publi-
cagdo, dos exemplares que nos pareceram mais significativos dentro de cada forma. Numa pri-
meira fase, a escolha recaiu, naturalmente, sobre as pecas que, apesar de fragmentadas, nos for-
neciam perfis completos e, de seguida, outros fragmentos, quase sempre bordos, que fossem
representativos do conjunto.

O restante dos fragmentos nio publicades foi, no entanto, objecto de cratamento estatistico.
56 assim, e como se poderd constatar na “Analise geral da globalidade das cerimicas das fossas do
Corte 2 (4. 1)” se podia obter uma leitura de conjunro destes materiais cerimicos, sobretudo
quanto as percentagens das diferentes formas.

As tipologias udlizadas na classificacio dos fragmentos foram as propestas por Bazzana
(1979) para as cermicas Valencianas ¢ o estudo mais recente de Rossells-Bordoy, no qual, além
da ripologia de base funcional, sdo analisadas e propostas designacdes para os diferentes tipos, em
casrelhano, caralao e drabe. A inexisténcia de uma concordincia das designagoes usadas pelos
diferentes aurores que se debrucam sobre o nosso territério obrigou-nos a optar por uma termi-
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nologia prépria que tem por base ndo so as designagdes tradicionais, mas também a propria tipo-
logia de |. de Alarcio para a cerimica comum de Conimbriga (Alarcio, 1975).
Este nosso estudo abrange apenas aspectos relacionados com o consumo dos materi

cera-
micos, rendo sido abandonada a vertente da sua produgio. No entanto, ¢ tratando-se de um cen-
tro urbano, estamos convictas que nos encontramos perante producdes locais, concretamente ofi-
cinas destinadas ao abastecimento de Santarém, produzindo objectos de caracter ucilitirio, com
uma dispersio geografica mais a escala local que regional, como referiram para outros contextos
Reruerce e Zozaya (1986).

Também por este motivo, entendemos que ndo fazia sentido a procura de paralelos a escala
da Peninsula Ibérica, tendo-se oprado por considerar apenas os estudos efectuados para o terri-
tério actualmente portugués, o que podera ser considerado excessivo, uma vez que a formula dos
paralelos tem pouca utilidade no Al-Andaluz, devido aos regionalismos (Kirchner, 1988,
p. 103). Infelizmente, ndo foi possivel estabelecer linhas de comparagio com mareriais de sitios de
areas geograficas proximas de Santarém. Para tal, serfa necessirio obrer informagaes das inter-
vengoes nomeadamente na drea urbana de Lisboa, Vila Franca de Xira, Almada, entre outros. Nio
podemos deixar de constatar as semelhancas que, em termos de conjunto, se regista com a
Alcazaba de Badajoz, nomeadamente no que diz respeito as cerimicas comuns e ao tipo de deco-
racdo nelas empregue (Valdés Fernandez, 1985). Por outro lado, quando a bibliografia nacional
sobre esta temdrica ndo incluia determinadas formas presentes em Santarém, tivemos natural-
mente de recorrer a exemplares semelhantes da Peninsula Ibérica.

Quanto a propria organizagio das formas, estas seguem, em termos genéricos e para facili-
tar a organiza¢ao deste estudo, as grandes categorias funcionais como o servigo de mesa, onde se
incluem: as jarrinhas, os copos, os picaros, as cantarinhas ou infusas, as garrafas, os pequenos
potes, os aguamanis, os bules, os jarros, as tigelas, as tagas, os pratos e as grandes tigelas ou sala-
deiras; @s elementos de uso culinario como as cacoilas e as panelas; as pegas de armazenamento e
transporte como os cantaros ou bilhas, as talhas e os potes; e as pegas de utilizagio especifica
como os alguidares, as tampas, os candis, os pesos de rede ou tear, a forma de pio, os fogareiros,
o suporte, a cacoila perfurada e as marcas de jogo.

A maior dificuldade registou-se na integragio tipologica e funcional de alguns exemplares.
De facto, as jarrinhas, supostamente utilizadas para servir 4gua a mesa, ou mesmo para beber, sur-
gem por vezes (e ndo raramente) com sinais de exposicio ao fogo, o que nos leva a supor terem
tido uma utilizagao igualmente culindria, Também os pticaros registam esta dualidade funcional,
0 que parece ser muito comum em Santarém. O mesmo sucede com as grandes tigelas ou sala-
deiras e as cacoilas que, registando as mesmas formas, podem ou ir & mesa como recipientes de
utilizagao colectiva, ou ter uma fungao culinaria (registando-se, nestes casos, vestigios de exposi-
¢ao ao fogo directo). A situagio dos pulicaros parece ser a inversa.

Quando procedemos a separagio por diferentes formas do enorme conjunto de fragmentos
de que disptinhamos, deparamo-nos com outros obstaculos. Ao pretender ultrapassar as divisoes
tradicionais, apenas baseadas nos bordos das pegas, procuramos criar grupos em que tentavamos
distnguir igualmente os fundos ou mesmo as asas e paredes das diferentes formas. Numa pri-
meira fase, tal tarefa pareceu-nos possivel, mas imediatamente nos depardamos com sérias davidas
na distingio dos fundos de pegas como as jarrinhas (por vezes queimadas), as panelas e os ptica-
ros, ou na separagio dos proprios bordos e asas de jarrinhas ou copos cujos perfis se assemelham.
Igualmente errdnea se revelou a pretensio de distinguir os fundos dos potes dos grandes canta-
ros ou bilhas, cuja similitude nao podemos deixar de registar. Duavidas que surgiram na identifi-
cagao de um ou outro exemplar especifico sio tratadas aquando da descrigio dessas pegas.
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Assim, no tratamento estatistico cujas conclusdes desenvolvemos mais detalhadamente no
ponto 4. 1, optimas por classificar apenas os fragmentos de bordos que forneciam idenrificagao
formal. No tratamento do conjunto, juntdmos igualmente os exemplares que constam do nosso
inventario, embora neste caso, para uma peca com diversos fragmentos que sabemas pertencerem
amesma pega ou que fornegam colagem, se considere apenas como um fragmento. Pensamos que
esta serd a melhor forma de nos aproximarmos do niimero de pecas recolhidas e, deste modo, da
realidade dos materiais da Alcacova de Santarém.

A organizacio do catdlogo teve por base as seguintes linhas orientadoras: em primeiro lugar,
surge a Sigla de marcagdo dos fragmentos Ale. Sant., seguida do nimero do inventario geral dos
materiais da Alcagova de Santarém. A indicagio da proveniéncia exacta da pe¢a surge na indica-
¢do da quadricula e da fossa de onde foram retirados. Parre fundamental do cardlogo ¢ a descri-
¢do, ndo s6 da forma da pega, mas também do nimero de fragmentos, do rratamento das super-
ficies, da decoragao e da sua pasta. Neste caso, foi feita apenas uma analise macroscdpica na qual
se distinguem as diferentes texturas das pastas, quantidade de elementos nao plasticos (enp) e sua
dimensio. As cores, quer das pastas, quer das superficies, foram atribuidas seguindo a tabela
Munsell Soil Color Charts (edicio de 1994). As dimensdes das pecas sdo fornecidas em centime-
tros, sendo dados normalmente o diametro dos bordo e

ndos (sempre o exterior, excepto
quando assinalado), a altura e espessura das paredes.

3. 2. As formas
3.2. 1 Asjarvinhas (Fig. 4 ¢ Foto S ¢ 6)

As jarrinhas sio vasos caracteristicamente islamicos, cujo fabrico parece ter-se iniciade no
século X.

De uma forma geral, caracterizam-se por possuir um colo alto, corpo bitroncocénico ou glo-
bular e duas asas verticais que partem do bordo ou do colo e terminam junto do fundo.

Destinavam-se a ser usados 4 mesa, sendo ai utilizados para beber. No entanto, foram tam-
bém objectos de cozinha, servindo, nomeadamente, para aquecer dgua.

Integram-se na forma Jarvita de Rossellé-Bordoy (1991, p. 165, n.¥ 25) e nos tipos 15 e 16 de
Bazzana (1979, p. 158, n.® 5).

As jarrinhas estao bem representadas em Santarém, onde foi possivel reconstituir, quase
completamente, cinco exemplares (Fig. 4, n.° 1, 2, 3, 4, 5) e identificar oito fragmentos de bordo
(Fig. 4, n.°* 6-12, Fig. 5, n.° 18). O conjunte engloba ainda outros dez bordos que igualmente
podemos incluir neste grupo (nio representados graficamente), o que totaliza vinte e trés jarri-
nhas. Devemos confessar que alguns bordos foram dificeis de classificar com seguranca. E o caso
dos exemplares da Fig. 4, n.2 10, 11 e 12 que decidimos, apesar de tudo, incluir neste grupo. De
facto, as caracteristicas que apresentam e, sobretudo, a auséncia de elementos definidores por
exceléncia, como por exemplo as asas, tornavam também possivel o seu agrupamento no con-
junto dos copos. No entanto, as dimensaes dos bordos contribuiram, decisivamente, para a sua
classificagio como jarrinhas; que ¢ feita com reservas.

As jarrinhas da Alcigova de Santarém apresentam sempre colos convexos, fundos planos ou
muito ligeiramente convexos e corpo bitroncoconico, com uma carena, mais ou menos acentuada,
sensivelmente a meio do corpo. Os bordos apresentam, quase sempre, um ligeiro espessamento
interno e, por vezes, uma leve inflexao na ligacdo ao colo. As asas, de secgio oval, arrancam do colo,
imediatamente a seguir ao bordoe, e ligam-se ao corpo na drea da carena, Os fundos sio planos.
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Em Santarém, as jarrinhas sdo decoradas, no colo, no bojo, nas asas e no bordo, com pintura
branca. Ne colo, existem quase sempre linhas pintadas, paralelas ao bordo e entre si, geralmente
em grupos de cinco, seguidas de linhas ondulantes (Fig, 4, n.% 1, 2, e 9) ou de motivos isolados de
forma, vagamente, circular (Fig. 4, n.° 3). O bojo apresenta grupos de quatre linhas verticais, para-
lelas entre si, na sua metade superior (Fig. 4, n.** 1, 2, 3, 4), e grupos de quatro linhas paralelas,
dispostas obliquamente, na sua metade inferior (Fig. 4, n.° 2). As asas sdo igualmente decoradas
com dois grupos de quatro linhas pintadas. Mais raramente, o bordo é decorado por grupos de
quatro tragos pintados (Fig. 4, n.°*5e 9).

A grande maioria das jarrinhas de Santarém ter-se-io destinado a sua primeira fungio (servico
de mesa, como vasos de beber liquidos). No entanto, alguns (raros) exemplares apresentam sinais de
fogo o que prova que foram utilizados na cozinha, muito provavelmente para aquecer dgua.

Jarrinhas semelhantes as encontradas na Alcigova de Santarém sao frequentes em contextos
islamicos do Sul do actual territério portugués, a maioria datados dos séculos IX a XIL
Registaram-se em Silves (Gomes, 1988, p. 195, 216, 238), no Cerro da Vila (Maros, 1987, p. 444),
em Salir {(Catarino, 1992, p. 36-37, Fig, 7-1), Mértola (Torres, 1978, n.° 15; Torres et al., 1991, p.
501, n.° 002), Moura (Macias, 1993, p. 132, Fig. 9), Mesas do Castelinho (Fabido e Guerra, 1991,
p- 319; Guerra e Fabido, 1992, p. 98, n.° 14}, Beja (Correia, 1991, p. 384, n.® 29) e no castelo de
Palmela (Fernandes e Carvalho, 1993, p, 49). Na foz do Tejo, drea geografica mais directamente
relacionada com Santarém, foram também recolhidas jarrinhas de cronologias idénticas, nomea-
damente no Teatro Romano, na Igreja de S. Lourenco e na Rua Augusta (AAVV, 1994, p. 293, 294).
Quanto ao padrio e técnicas decorativas, o paralelo mais proximo das jarrinhas de Santarém é a
J4 citada jarrinha de Mértola (Torres ec al,, 1991, p. 501, n.? 002), cuja decoracio, no colo, bojo e
asas, ¢, também, pintada a branco, compondo-se de linhas paralelas e ondulantes, Nos restantes
casos, a pintura é geralmente vermelha aplicada sobre vasos de pastas e superficies claras.

Catalogo

Ale. Sant. 2075, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig. 4, n.2 1)

Quinze fragmento de bordo, cole ¢ bojo de jarrinha. Colo alto, cilindrdide com paredes convexas. Bordo arredon-
dado, ligeiramente espessado internamente. Agas verticais, de séccio aval. Na superficie externa sio visiveis sinais de fogo,
o que lhe confere uma coloragio cinzenta muiro escura (Munsell 2.5Y 2. 5/1). No entanto é perceprivel que a superficie
foi alisada e seria, certamente, coberta por umia aguada, sobre a qual foi aplicada uma decoragao pintada a branco, no
bordo, na colo ¢ nas asas. No bordo: grupos de quatro tragos paralelos. No colo: quatro linhas paralelas ao bordo e entre
st abaixo das quais se desenvolve uma decoragio ondulance sem que seja perceprivel o motivo exacto que a compde. Nas
asas: dois grupos de quatro linhas paralelas. Pasta laranja acastanhado (Munsell 2.5YR §/8), muito porosa, com abun-

dantes elementos nio plasticos de reduzidas dimensdes. Diametro do bordo: 14,3 cm; espessura da parede: 0,3 cm.

Alc. Sant. 2071, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig. 4, n.e2)

Jarrinha (31 fragmentos em colagem) com colo alro, cilindréide com paredes convexas, & corpo birroncoconico com
carena sensivelmente a meio do bojo. Borde arredondado, ligeiramente espessado internamente e fundo plano. Asas ver-
ricais, de secgdo oval. Na superficie externa s3o visiveis sinais de fogo, 0 que lhe confere uma coloragdo cinzenta mulito
escura (Munsell 7ZSYR 3/1). No entanto ¢ perceprivel que a superficie foi alisada e seria, certamence, coberta por uma
aguada. Decoragio pintada 2 branco no colo ¢ no bojo. No colo: quarro linthas paralelas ao bordo e entre sie quatre linhas
ondulantes, No bojo: grupos de quatre linhas verticais e grupos de quatro linhas obliquas. Pasta de cor laranja (Munsell
2.5YR 5/8), esponjosa e compacta, com abundantes elementos nao plasucos de reduzidas dimensoes. Alvara: 14,2 em; dia-

metro do borde: 15 cm; espessara da parede: 0,3 em,
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Ale. Sant. 2074, Carte 2,1 9, Fossa 1 (Fig. 4, n." 3)

Jarrinha (18 fragmentas em colagem) com colo alto, cilindréide com paredes muito ligeivamente convexas, e corpo
birroncoconico com carena sensivelmente a meio do bojo. Bordo recto e fundo convexo. Asas verticais, de secgio oval
Superficie externa coberta porum engobe de cor laranja (Munsell 10YR 5/8), alisado ¢ sobre o qual for aplicada uma deco-
racio pintada a branco no cole, no bojo e nas asas, No colo: quatro linhas paralelas ao bordo e entre si ¢ motivos arre-
dondados. No bajo: grupos de quatro linhas verticais. Nas asas: dois grupos de quatro linhas paralelas. Pasea de cor
laranja (Munsell 2.5YR 6/8), esponjosa, porosa, com abundantes elementos nio plisticos de reduzidas dimensoes. Alrura:

14, 8 cm; didmetro do bordo: 16,4 em; espessura da parede: 0,4 em

Alc. Sant. 2073, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig. 4, n.0 4)

Quatro fragmentos em colagem de jarrinha, sem bordo e sem funde, com cole alto, cilindréide com paredes muito
ligeiramente convexas, ¢ corpo globular. Asas verticais, de secgio oval. Superficie coberta por um engobe de cor laranja
(Munsell 10R 5/8), alisado e sobre o qual foi aplicada uma decoragio pintada a branco ne boje e nas asas. No bojo: gru-

pos de quarro linhas verticais

sas: dois grupos de quatro linhas paralelas. No bordo: grupoes de quatro linhas para-

lelas. Pasta de cor laranja acastanhada (Munsell 2. 5YR 5/8), esponjosa, porosa, com abundantes elementes nae plisticos

de reduzidas dimensoes. Altura conservada: 13 cm; didgmerro de bordo: 14,2 em; espessura da parede: 0,3 em

For. 5 Jarrinha n.® 2074 (Fig. 4 3), Foro de Victor S. Gongalves.
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Alc. Sant. 2072, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig, 4, n.° 5)

Trés fragmentos de jarnnha (bordo cole e asa), com colo alte, cilindroide com paredes convexas, e corpo bitronco-
conico. Bordo inverrido, ligeiramente espessado internamente ¢ com inflexio na parede externa. Asas verticais, de seccdo
circular. Superficie externa coberta por un engobe de cor cinzenro escuro (Munsell 7.5YR 3/1), alisado e sabre o qual foi
aplicada uma decoragio pintada a branca ne colo, no bordo e nas asas. No colo: quarro linhas paralelas ao bordo e entre
sia que se seguem linhas onduladas em longos espacos compondo um motivo floral; nas asas: dois grupos de quarro tra-
gos finos; no bordo: tragos finos. Pasta de cor laranja (Munsell 2.5YR 5/8), com niicles cinzento (Munsell 7.5YR 4/1),
dura, compacra com muitos elementos nio plisticos de dimensdes reduzidas. Didmerro do borde: 16,5 cm; espessura da

parede: 0,36 cm.

Alc. Sant. 1946, Corte 2, K 9, Fossa 3 (Fig. 4, n.° 6)

Eragmento de bordo ¢ asas de jarrinha, Bordo arredondado © espessado; asas verticais de seego oval. Supesticie
externa coberta com aguada laranja claro (Munsell 2.5YR 5/6) ¢ pasta de cor vermelho alaranjado (Munsell 2.5YR 5/8),
muito porosa, com abundantes elementos nio plasticos de reduzidas dimensoes, Didmetro do bordo: 16 cmy espessura

da parede: 0,35 em.

Ale. Sant. 1912, Corte 2, ] 9, Fossa 2 (Fig. 4, n.2 7)

Fragmento de bordo ¢ asas de jarrinha. Bordo arredondado e espessado; asas verticais de seccio oval, Superficie
externa, com vestigios de fogo e coberta com engobe acinzentado (Munsell SYR 5/1). Pasta de cor laranja acastanhado
(Munsell 2.5YR 5/6), esponjosa, com abundanres elementos nio plisticos de reduzidas dimensées. Didmerro de bordo:

13.2 cm; espessura da parede: 0,3 cm,

Ale. Sant. 1910, Corte 2, ] 9, Fossa 2 (Fig. 4,n.° 8)

Fragmenro de bordo e asas de jarrinha. Bordo arredondado e espessado; asas verticais de secgio oval. Superficie
externa coberta com aguada laranja elaro (Munsell 2.5YR 6/6) e pasta de cor vermelho acastanhado (Munsell 2.5YR 5/6),
MUIte porosa, com abundantes elementos nao pldsticos de reduzidas dimensdes. Didmerro do bordo: 12,4 cm; espessura
da parede: 0,37 cm.

Ale. Sant. 2080, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig 4, n.° 9)

Tris {ragmento de bordo e colo de jarrinha. Colo alto, cilindride de paredes convexas. Bordo vertical. Superficie
externa coberta por uma aguada de cor laranja (Munsell 10R 5/6) sobre a qual & visivel decoracio pintada a branco no
bordo & no cole. No bordo grupos de quacro tragos paralelos. No celo: quatro linhas paralelas ao bordo e entre si e qua-
tro linhas ondulanres. Pasta de cor laranja (Munsell 2.5YR 6/8), dura, esponjosa, com raros elementos nio plasticos de

reduzidas dimensdes. Diametro do bordo: 12,4 em: espessura da parede: 0,4 cm.

Ale. Sant. 1943, Corte 2, K 9, Fossa 3 (Fig. 4, n.° 10)

Fragmento de bordo de jarrinha. Bordo arredondado e espessado internamente. Superficie externa coberta com
aguada laranja acastanhado claro (Munsell 2.5YR 5/6) e pasta de cor castanho avermelhada (Munsell 10R 5/8), rmuito
poresa, com abundantes elementes nao plasticos de reduzidas dimensées, Diametro do bordo: 12,6 cmy; espessura da

parede: 0,36 cm.

Ale. Sant. 1940, Corte 2, K 9, Fossa 3 (Fig. 4, n.o 11)
Fragmenta de bordo ¢ colo de jarrinha. Bordo arredondado e espessado intesnamente. Superficie externa coberta
com aguada laranja claro e pasta de cor castanbo avermelhado, porasa, com abundantes elementos nao plésticos de redu-

zidas dimensées. Didmetro do bordo: 12 cm; espessura da parede: 0,35 cm.



i

For.6 Colo da jarrinha n.® 2080 (Fig. 4, n.® 9). Foto de Victor 8. Gongalves.

Ale, Sant, 1972, Corte 2, K 9, Fossa 2 (Fig. 4, n.0 12)

Fragmento de bordo e colo de jarrinha. Bordo arredondado e espessade internamente. Superficie externa apresen-

tando vestigios de urilizagio ao fogo, com cor niegra (Munsell 7.5YR 4/1) e pasta de cor negra {Munsell 7.5¥R), muito
poresa; com abundantes elementos nio plasticos de reduzidas dimensdes, Pintura a branco ne colo, com morivo ais

idenrificivel. Didmetro do bordo: 12 cm; espessura da parede; 0,38 cm.

Ale. Sant. 1931, Corte 2, K 9, Fossa 3 (Fig. 5, n.° 18)
Fragmento de bordo, asa e colo de jarrinha. Bordo invertido ¢ espessado internamenre. O que existe da parede do

cola fa

upor que este teria paredes convexas. A asa seria vertical ¢ tem seccao oval. Superficie externa coberta com
aguada castanba clara (Munsell 2.5YR 5/6) e pasta de cor vermelho alaranjado (Munsell 10R 6/8), esponjosa, com raros

elementos nio plisticos de reduzidas dimensoes. Didmerro do bordo: 8 cm; espessura da parede: 0,37 em.
F I P

3.2. 2. Oscopos (Figs. 4e5e Foto 7)

Os copos sao relativamente raros nos conjuntos de época mugulmana conhecidos. Em
Santarém, no entanto, surgem com alguma abundéincia, tendo-se contabilizado dezassete, dos
quais foram iluscrados catorze (exemplares quase inteiros, bordos e fundos) a que se junta mais
trés fragmentos de bordos (ndoe ilustrados).



Lk

Trata-se de vasos altos, de corpo alindrico, munidos de uma asa vertical, que arranca ime-
diatamente a seguir ac bordo e termina préximo do fundo que é plano. A ligacio da parede ao
funde pode ser apenas indicada, apresentando, neste caso, uma secgio arredondado (Fig. 5, n.o% 2
€ 6), ou pode ser marcada por uma forte inflexio na direccao da parede, inflexido essa marcada por
uma carena (Fig. 5, n,% 4 ¢ 5).

O bordo é vertical ( Fig. 4, n.° 13-18 ¢ Fig. 5, n.%* 1, 8, 9) ou ligeitamente invertido (Fig. 5, n.®
2) e apresenta-se, quase sempre, espessado internamente.

Os copos sio decorados com pintura branca, que se apresenta em grupos de quatro linhas
horizonrais, paralelas ao bordo e entre si (Fig. 5, n.% [ e 2), em linhas verticais e ondulantes, per-
pendiculares ao bordo (Fig. 5, n.° 3) e outros motivos impossiveis de definir completamente.

Tudo indica que se trata de uma forma destinada ao servico de mesa, muito possivelmente
desrinada a beber liquidos.

Apesar de, como ja referimos, esta forma estar escassamente representada nos conjuntos
cerdmicos porcugueses de época mugulmana ja publicados, existem copos em Palmela (Fernandes
e Carvalho, 1993, p. 53, n.° 119) e em Mértola (Torres et al,, 1991, p. 503, n.° 008), onde foram
datados de

séculos IX a XI. Alguns exemplares provenientes do Cerro da Vila, e classificados
como jarrinhas, poderio ralvez pertencer a copos, dada a semelhan¢a morfolégica que apresen-
tam com o0s que se recolheram em Santarém (Matos, 1987, p. 445, n.® 0141).

For.7 Copo n.® 1935 (Fig. 5, 1252 e 3). Fowo de Victor For, 8 Plcaro n® 2076 (Fig. 5, n.% L1). Foto de Victor
5. Gongalves, 5. Gongalves.
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AI( Sant. 2078, Corte 2, 19 Fossa 1 (Fl,g 5, n o 1)

Copo fragmentado (trés fragmentos em :nlagnm), orpo mhndn(n eborda cxvamdo Superficie externa cobz\ta por

uma aguada de cor beige (Munsell 5YR 6/6), sobre a qual se observa uma decoragio pintada a branco. Trés grupos de qua-
tro linhas pintadas horizontais paralelas entre si distribuem-se ao longo do corpo do copo. Pasta esponjosa, de cor ver-
melho alaranjado (Munsell 2.5YR 5/8). com raros clementos ndo plisticos de reduzidas dimensées, Altura conservada:

13.2.cm; didmerro do bordo: 9.2 cm; espessura da parede: 0,4 em.

Alc. Sant. 1935, Corte 2, K 9, Fossa 2 (Fig, §

”’Zei)

Copo cont aasa fragmentada {cinco fragmentos em comgcmj Corpa c:llndn:u borde mwr[:do espessado incer-

namente e funde plano, O arfangue da asa, em irea préxima do fundo deixa antever que esta seria vertical. A superficie
externa, que apresenta vestigios de fogo e tem cor cinzenta (Munsell 5YR 4/1), encontra-se polida ¢ esci decorada com
pintura branca, composta por tragos verticais paralelos entre si e linhas ondulantes também verticais. Pasta esponjosa, de
cor vermelho alaranjado (Munsell 2.5YR 5/8), com raros elementos nio plisticos de reduzidas dimensoes. Alrura:

12,8 cm; didmetro do borde: 8,4 em; espessura da parede: 0,34 cm,

v Ale Scmt 2079, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig. 5, n"4)

Trés fragmentos de fundo e arranque de asa de copo. Superficie externa cuberm por um engobe de cor castanho
iclaro (Munsell 25YR 5/6) e polida. Décoragao com pintura branca organizada em grupos de linhas horizontais, parale-
las entre si. Ligagio da parede a0 fundo efectuada por uma carena acentuada, onde terminava a asa, que deveria ser ver-
tical. Pasta dura de cor laranja (Munsell 2.5YR 5/8), compacta, pouco esponjosa com raros elementos nao plisticos de

reduzidas dimenstes. Diamerro do fundo: 8 em; espessura da parede: 0,38 cm.

Alc. Sant, 1971, Corte 2, K 9, Fossa 3 (Fig, 5, n.° 5)

Fragmento de fundo de copo. Ligagio da parede ao fundo efectuada por uma canelura profunda imediaramente

seguida por uma carena muito acentuada. Superficie coberta por uma aguada de cor beige. Pasta de cor vermelho acas-
ranhado dura, compacta, pouco esponjosa com raros elementos ndo plisticos de reduzidas dimensdes, Didmerro do

fundo: 7.2 con; espessura da parede: 0,41 cm.

_ Ale. Sant. 1937, Corte 2, K 9, Fossa 3 (Fig. 5, n.* 6)
Fragmento de bordo e parede de cope. Corpo cilindrico, com paredes convexas, bordo invertido, espessado inrernamente.

Superficie coberta por uma aguada de cor beige (Munsell 5YR 6/6), Pasta de cor castanho claro (Munsell 2.5YR 6/6) espon-

josa com ratos elementos ndo plasticos de reduzidas dimensées, Didmetro do bordo: 9,2 eny; espessura da parede: 0,39 cm.

fc. Sant. 1909, Corte 2, KE Fossa 2 (FJg Swn

Trés fragmentos de funde e parede de cope, com decoragio impossivel de definir, 1ma vez que nio se delimira mml-

mente no fragmento, Superficie externa polida, coberta por uma aguada de cor beige (Munsell 5YR 5/4). Pasta de cor
laranja avermelhado (Munsell 2.5YR 5/8) dura, compactd, pouco esponjosa com raros elementos nio plastices de redu-

zidas dimensoes, Didgmetro do funde: 8 cm; espessura da parede: 0,36 eny,

~ Ale. Sant. 2077, Com'Z 19, Fosm i ( 'g 5,n08) )

Fragmento de bordo e parede de copo. Corpo cilindrico, com paredes I|ga(r:rm.nrc convexas, hmdu |nvermdﬂ

Superficie coberta par wma aguada de cot beige (Munsell SYR 6/6). Pasti de cor castanho clara, esponjosa, com raros ele-
mentos niv plisticos de reduzidas dimensées. Linhas pintadas de branco decotam o corpo junto a0 bordo. Didmetro do

bordo: 9.1 em; espessura da parede: 4,2 e



"~ Ale. Sant. 1945, Corte 2, K 9, Fossa 3 (Fig. 4, n.0 15)

Ceramicas fskimicos da Alcagona de Santarém
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AIr S:mt 1973 Cm'teZ K 9 Fa::dZ (th 5 e 9)

Pragmento de bordo e parede de copo, Corpe cilindrico, com paredes convexas, bordo mwmdu zsp:ssadu interna-
mente. A superficie externa, que apresenta vestigios de fogo, é de cor cinzento escuro (Munsell 7.5YR 3/1) e estd decorada
com pintura branca, composta por tragos largos, verticais. A pasta ¢ esponjosa, de cor castanho escuro (Munsell 2. SYR
3/3), com raros elemenros ndo pldsticos de reduzidas dimensdes. Diametro do bordo: 8,8 ¢m; espessura da parede:
42 cm,

Alc Sant. I?75, Car'te,? KQ Fast (Fjg 4, rx 4 13)

Fragmento de bordo de copoe. Bordoe invertida e tspissado intérnamente. bup?rﬁﬂe mhrrra por uma aguada dc cor
bezje (Munsell YR 6/6), sobre a qual & visivel uma decoragio pintada a branco (tragos grossos, junto aa bordoe). Pasta de
cor laranja (Munsell 2.5YR 5/8), esponjosa, com raros elementes nio plasticos de reduzidas dimensoes, Didmerro do

borde: 9.2 cm; espessura da parede: 0,35 cm.

A.!c S;mt_ 1974 (’r)‘rfez K 9, Fossa 2 (Fig. 4, ne 14)

Fragmento de bordo e parede de copo. Bordo invertide, espessado internamente. Superficie coberta por uma aguada
de cor beije (Munsell SYR 6/6). Pasta de cor laranja (Munsell 2.5YR 6/8), esponjosa, com raros elementos nio plisticos

de reduzidas dimensdes. Didmeétro do hordo: 10 con; espessura da parede: 4,2 cm.

Fragmento de bordo e parede de copo. Bordo invertido, espessado internamente, O que existe da parede pressupe
um corpo cilindrico. Superficie coberta por uma aguada de cor castanho alaranjada clara (Munsell 2.5YR 6/6). Pasta de
cor castanho claro (Munsell 2.5YR 6/8), esponjosa, com raros elementos nao plasticos de reduzidas dimensdes. Diametro

dotborda: 10 cm; espessura da parede: 0,36 cm.

~ Ale. Sant. 1921, Corte 2, ] 9, Fossa 2 (Fig 4, . 16) il = -

Fragmento de bordo e parede de copo. Bordo mvemdm O que existe da parede pressupde um corpo clhnd.nco

Superficie externa coberta por um engobe cinzento (Munsell 2.5Y §/1). Pasta de cor castanho avermelhado (Munsell 10R
5/6), esponjosa, com raros elementos ndo plisticos de reduzidas dimensées. Didmerro do bordo: 8 cm; espessura da

parede: 0,34 cm.

Aic Sant. 1916, Corte 2,1 9, Fossa 2 (Fig. 4, 0.2 17)

Fragmento de bordo e parede de copo. Parede ligeiramente céncava e bordo espessado internamente. Superficie

externa coberta por um engobe cinzento (Munsell 2.5Y 5/1), sobre o qual foi pintada a branco uma banda verrical. Pasta
de cor vermelho acinzentado (Munsell 10R §/6), compacta, esponjosa, com raros elementos nao plasricos de reduzidas

dimensdes. Diametro do bordo: 8,1 em; espessura da parede: 0,36 cm.

Al Sam 1917 Correz R Fﬂssaz(Fzg.4 no18)

l'mgrnenca de bordo e parede de copo. Parede convexa e bordo exvertido espessado externa ¢ internamente.

Superficie externa coberta por uma aguada clara (Munsell $YR 6/4), sobre a qual foi pintada a brance uma banda verti-
cal. Pasta de laranja clara (Munsell 2.5R 6/6), compacta, esponjosa, com raros elementos ndo plisticos de reduzidas

dimensdes, Diametro do bordo: 7,2 em; espessura da parede; 0,36 cm.
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3. 2. 3. Os pricaros (Fig. Se Fotos 8¢ 9)

Os picaros sao vasos de uma Ginica asa, com ou sem colo diferenciado, e com corpo de forma
geral globular. Englobam-se na forma Jarre de Rossellé-Bordoy (1991, p. 166, n.° 34) e nos ripos
13 e 14 de Bazzana (1979, p. 158, n.° 3).

Utilizavam-se 4 mesa, para servir liquidos, mas, a semelhanga das jarrinhas, podiam rambém
utilizar-se na cozinha, nomeadamente para aquecer dgua.

Em Santarém, apenas se recolheram dois pucaros, ambos com colo alto e diferenciado. Nos
dois casos, a asa, de seccio oval, arranca do bordo, terminando na drea média do bojo. O pticaro
da Fig. 5,n.° 11 tem fundo ligeiramente convexo, borde invertido e colo cilindrico de paredes con-
vexas. No caso do da Fig. 5, n.° 16 o fundo é plano, o bordo é exvertido e o colo é cilindrico, de
paredes recras. Ambos os exemplares apresentam as supetficies decoradas com pintura branca,
cuja tematica decorativa se assemelha a das jarrinhas (linhas ondulantes paralelas entre si, no
colo, e grupos de linhas verticais e paralelas entre si, no bojo).

Enguanto que o picaro da Fig. 5, n.” 11 foi apenas usado para conter ou beber liquidos, as

ssupetficies externas do pucaro da Fig. 5, n.® 16 apresentam-se escurecidas por accio do fogo, o
que confirma a sua utilizagao na cozinha.

Os melhores paralelos para os pucaros encontrados em Santarém registam-se no Cerro da

~Vila (Matos, 1991, p. 439 e 441), em Mértola (Torres, 1978, n.® 3) e nas Mesas do Castelinho
(Guerra ¢ Fabido, 1993, p. 95).

Deve, ainda, referir-se que alguns fundos da amostra ceramica estudada podem pertencer a
esta forma. Nio foram, conrudo, aqui contabilizados, uma vez que a sua classificagao formal se
tornou dificil. De facto, e como ja referimos em 3, 1., alguns desses fundos, com as supcrficies
externas enegrecidas pela acgdo do fogo, podem pertencer indistintamente a piicaros, jarrinhas ou
panelas.

Catélogo

~Alc Sant, 2076, 19, Fossa I, Corte 2 (Fig. 5, n.° 11)

Piicara de eolo alto e desenvolvido e corpe globular. Bordo tnverrido e asa vertical de secgio eval, Fundo ligeira-

mente convexo, Superficie externa polida, coberta por um engobe beige (Munsell SYR 6/6) sobte o qual ¢ visivel uma
decoragio pintada no colo, bojo e asa, No colo: trés linhas ondulantes, paralelas ao borda ¢ entre si. No bojo: grupos de
trés linhas verticais. Na asa: trés grupo de linhas paralelas Pasta de cor laranja acastanhada (Munsell 2.5YR 5/8), dura,
compacta, pouco esponjosa, com raros elementos nio plisticos de reduzidas dimensées. Altura: 14 emy; Diamerro do

bordo: 9,5 cmy; espessura da parede: 4.3 cm,

~ Alc. Sant,, 1947, Corte 2, K 9, Fossa 2 (Fig 5,n.°16) )
Paicaro-de cola alto e desenvolvido e corpe: globular: Borde exverddo, Ass vectical de secgio oval, Fando plano:
Superficie externa parcalmente enegrecida por acgio do fogo de cor cinzento escuro (Munsell 7.5YR 2, 5/8), sendo, no
entanto; ainda visivel restos da decoragio que possuia no bejo: linhas verticais pintadas de branco. Pasra de cor laranja
(Munsell 2.5YR 6/8) esponjosa, com raros elementos nie plasticos de reduzidas dimensoes. Altura: 13,5 em; Didmerso do

bordo: 9 en; espessura da parede: 0,4 cm
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Fot.9 Pacaron.” 1947 (Fig. 5, n.” 16). Fote de Victor 8. Gongalves

3.2. 4. As cantarinbas o mfusas (g, 6, n.” 1-7 ¢ Foto 10)

As cantarinhas ou infusas sdo recipientes destinados a servir dgua a mesa. Sio de pequenas
dimensées e tém colo cilindrico, estreito e desenvolvide, bordo vertical e libio pendente e trian-
gular, e uma asa vertical, fitiforme, que arranca do eolo e rermina a meio de bojo. O fundoe é plano
¢ o bojo & globular ou esferoidal.

Em Santarém, pudemos contar nove cantarinhas (uma nio ilustrada), duas quase inteiras e
oito fragmentos de bordo. Os bordos n.% 4 e 6 assemelham-se formalmente a cintaras, mas opti-
mos por inclui-los neste grupo, o que fazemos com algumas reservas.

A especificidade formal das cantarinhas de Santarém ndo permitiu a sua inclusio em
nenhuma das tipologias disponiveis. No entanto, € se tivermos em conta a funcionalidade, pode-
as da forma Jurro de Rosselld-Bordoy (1991, p. 166).

mos aproxima-
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As pegas | e 2 possuem decoragdo pintada de branco na superficie externa (colo, bojo, e
bordo no caso do exemplar n.° 1). Também os n.% 4 ¢ 5 apresentam, a superficie do bordo deco-
rada com pintura branca (tragos no n.® 4 e totalmente preenchida no n.° 5).

Em Portugal recolheram-se cantarinhas no Cerro da Vila (Matos, 1991, p. 446, 447, n.° 008),
onde foram datadas dos século IX-X.

Catilogo

Alc S,-mr 1988 CorreZ KE Fossa 2 (T (I g 6 ey

Cantarinha ou infisa de colo alto e corpa globular, A asa vertical, de seccio subﬂrcu[m e delperﬂ em D, arranca Lh
metade inferior do colo e termina a meio do bojo. O fundo & plano e o bordo ¢ recto, com libio pendente de parede con-
cava, No colo, 20 nivel do arranque da asa existe uma canelura. A ligagao do colo ao bojo € marcada por uma ranhura.
Superficie externa alisada ¢ com um aguada beige (Munsell 2.5YR 6/6), sobre a qual, no bajo, na asa e no borde & visivel
uma decoragdo pinrada de branco. Mo bojor a grupos de trés Linhas endulantes paralelas as borda ¢ entre 51, seguen-se
grupos de trés linhas rectilineas, igualmente paralelas ao bordo e entre si (padrio repetido quatro vezes). Este mesmo
esquema decorativo representasse, também, na vertical, Na asa: coragio reticulada, sob a qual sdo visiveis crés linhas
ondulantes perpendiculares a0 plano do borde, mas paralelas entre si. No borde: grupos de trés tragos. A pasta ¢ dura,
esponjosa, de cor rosa escura (Munsell 2, SYR 6/6), com raros elementos nao plisticos de dimensdes seduzidas. Ao

22,4 cm; Diametro do borda: 5,6 cm; espessura da parede: 0,4 cm.

Alc. Sant. 1989, Corte 2, K 9, Fossa 2 (Fig. 6, n.* 2)

Cantarinha ou infusa (dois fragmentos em conexio), sem borde, nem hlnda Tem coio alio e corpo globular, com

asa verrical, de secgio oval e de perfil em D, que arranca da metade inferior do colo e termina a meio do bojo, Superficie
externa alisada e com uma aguada acastanhada (Munsell 5YR 6/4) sobre a qual, no bojo, na asa e no colo ¢ visivel uma
decoragio pintada de branco. No bojo: grupas de trés linhas verticais, paralelas entre si. Na asa: dois grupos de linhas
paralelas em que duas linhas grossas enquadram um trago fino. No colo: trés linhas paralelas ao bordo ¢ entre 5i. A pasta
&dura, esponjosa de cor laranja rosado (Munsell 2.5YR 5/8), com raros elementos nio plisticos de dimensaes reduzidas).

Didmetro do ¢olo: 3,2 cm; espessura da parede: 0,36 em.

_Alc. Samt. 1952, Corte 2, K 9, Fossa 2 (Fig, 6,n.% 3)

Fragmento de borde de cantarinha ou infusa. O bordo é aplanado. A superficie € alisada de cor igual 2 da pasta.

Pasta pouce esponjosa, com raros elementos ndo plisricos de médias dimensdes ¢ de cor laranja claro (Munsell 2.5 YR

6/6). Diamerro do bordo: 13,6 cm; espessura da parede: 0.6 cm.

orte 2, | FostQv‘gﬁn i) . (57,8 2 ]
Fi. agmmru de bordo de cantarinha ou infusa. Bordo apl:madn com decoragio pln[adﬂ dr: branco (Imhas paralchs
entre sij. Na superficie interna, imediaramente a seguir ao bordo, é visivel uma canelura. Superficie externa coberta com
uma aguada da cor da pasta que ¢ castanha alaranjada (Munsell 2.5YR 6/6), pouco esponjosa, com raros elementos nio

pla’&t[ms de médias dimensdes, Didmetre do bordo: 14,4 cm; espessuri da parede: 0,37 cm.

Al Szmt 2005, Cor‘re2 19, Fossg_i (Fzg i ne 5’)

Fragmento de bordo de cantarinha ou infusa. O bordo ¢ apfan.adu e mwmdcn apresemando decnra;ao pintada de
branco. Superficie externa coberta com uma aguada da cor da pasta que & castanha alaranjada (Munsell 2.5YR 6/8),
Pouco esponjosa, com raros clementos ndo plisticos de reduzidas dimensées. Didmetro do bordo: 12,8 em; espessura da
parede: 0,97 cm,




127




A A o Aquelogia velumie

128

For. 10 Canrarinha ou infusa n.% 1988 (Fig. 6, n.° 1). Foto
de Vicror S. Gongalves,

Alk. Sant. 1919, Corte 2,] 9, Fiossa 2 (Fig, 6,n.° 6)
Fragmento de borde de cantarinha ou infusa O bordo & exvertido, com labio pendente e toangular Superficie
externa com aguada castanha (Munsell 2.5YR 6/4). Pasta de cor vermelho rosado (Munsell 10R 6/5), com raros elemen-

tos nao pldsticos de reduzidas dimenstes. Didmetro do bordo: 8,2 om; espessura da parede 0,42 em

Alc. Sant. 2031, Corte 2, 1Y, Fossa 1 (Fig. 6, 0.0 7)
Cantarinha ou infusa. O borde, que apresenta desgasre, rem labio de seccio semicircular, com ligeiro espessamento
externo, O colo & cilindrico. Pasta pouco esponjosa, com raras elementos mao plisticos de médias dimensies e de cor

beige rosado (Munsell 7.8 YR 7/4). A superficie & alisada de cor igual & da pasea. Didmetro do bardo: 10 em.

3.2. 5. Qs aguamanis (Fig. 6, n.os 12-13)

Os aguamanis sao pecas, formalmenre, muiro semelhanres as canrarinhas, diferenciando-se

destas por possuirem um bico (trilobadoe ou zoomaorfo). Destinavam-se a levar 4gua a mesa para
efectuar a Javagem das mios. Tipologicamente, podem integrar-se na forma Jarrz de Rossello
Bordoy (1991). De Santarém, sdo provenientes dois fragmentos de bico que podem, com algumas

reservas, ter pertencido a esta forma. Também em Mértola a forma esta mal representada, mas os

dois exemplares que dai sdo provenientes foram datados dos século XI/XII (Torres, 1978).
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Catilogo

Ale. Sant. 1986, Corte 2, K 9, Fossa 1 (Fig. 6, n.° 12)
Fragmento de vertedor, de bico triangular ¢ trilobado, de aguamanil, Superficie externa coberta por uma aguada de

cot castanho alaranjada (Munsell 10R 5/6) e pasta de cor acastanhada (Munsell 25YR 6/6), com raros elementos nie

plisticos de reduzidas dimensoes.

Alc. Sant. 1992, Corte 2, | 9, Fossa 6 (Fig, 6, n.° 13)
Fragmenro de vertedor, cilindrico, de agnamanil. Superficie externa alisada, da cor da pasta, que é beige (Munsell

SYR 7/4), bem depurada, com raros elemenros nio plisticos de reduzidas dimensoes.

3.2 6 Asgarvafas (Fig. 6, n.% 8-11e 15)

As garrafas eram utilizadas como galheras para levar 4 mesa liquidos como o azeite e o vina-
gre e enquadram-se na forma Redoma de Rossell6-Bordoy (1991, p. 166, n.° 40} e tipo 12 Redoma
de Bazzana (1979, p. 156).

Esta forma apresenta, normalmente, um gargalo cilindrico ou ligeiramente convexo, alto e
estreito e bojo globular ou bitroncocénico, sendo a base ou saliente ou em anel. O bocal pode ser
cilindrico, sendo também comuns as variantes trilobadas. Na maior parte dos casos, estas formas
receberam vidrado na superficie externa, existindo, em Santarém, um exemplar em cerimica
comum com decoracio a branco, sendo as restantes quatro vidradas, uma das quais com corda
seca parcial, o que totaliza nove garrafas.

Na estagao arqueolégica do Cerro da Vila (Vilamoura), encontramos garrafas semelhante as
de Santarém, mais concreramente os n.°% 34, 35 e 103 (Matos, 1991, p. 447)

3.2, 6. 1, Vidradas

Esta forma apresenta bordo de labio em bisel (Fig. 6, n.® 9) e o gargalo alto e estreito, pos-
suindo uma asa de secgio ovalada, que partia sensivelmente de meio do gargalo e assentaria no
corpo. Um dos exemplares (Fig. 6, n,° 10) apresenta decoragio no bojo que consiste numa faixa
quadriculada incisa.

A superficie externa apresenta vidrado de cor amarela bastante uniforme ou amarelo com
manchas esverdeadas. A dimensio dos fragmentos nio permite saber se reriam ou nio outra
decoracdo pintada.

As pastas sdo claras, esbranquicadas (Munsell 10YR 8/1), ou ligeiramente rosadas e ala-
ranjadas (Munsell 2.YR 7/6), possuem texturas ou esponjosas ou poLco esponjosas/compac-
tas, de boa classificagio e com cerca de 20 % de e. n.p. de secgdo pequena, de dificil identifi-
cagao.

O paralelo para este tipo de pecas é proveniente de Mértola (Torres, 1991, p. 505), apresen-
tando, no entanro, decoragio a manganés sobre vidrado cor de mel ¢ a darag¢ao proposta aponta
para o século X1 Igualmente, no Cerro da Vila se recolheram garrafas, formalmente bastante
semelhantes as de Santarém (Matos, 1991, p: 447, 0.9 34, 35 ¢ 103. )

Encontramoes em Vale do Bore (Catarino er al, 1981, p. 15) uma garrafa vidrada de cor
esverdeada, sendo a datacio aponrada o final do século XTI
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Catdlogo

Ale. Sant. 2106, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig. 6, . 10)

Garrafa. Fragmenta de parte da colo ¢ do corpo troncocdnice, apresenta como decoragdn um sulco no corpo e uma
faixa quadriculada incisa. A pasta é de rextura esponjosa, de cor esbranquigada (Munsell LOYR 8/1). Possui cerca de 20%
de enp, classificacio média e a secgdo dos enp ¢ de dimensao pequena e média. A superficie exterior & vidrada a amarelo

£ 0 interior possui vestigios de vidrado amarelo ¢ esverdeado; espessura da parede: 0,58 cm.

Alc. Sant. 2089, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig. 6, n.2 8)

Garrafa, Fragmento de gargalo cilindrico ¢ inicio do corpe troncocdnico com arrangue de uma asa da base do gai-
galo. Pasta de rextura pouco esponjosa, de cor esbranquigada (Munsell 10 YR 8/2). Possui cerca de 20 % de enp, classifi-
cagdo boa e a secgio dos enp é de dimensdo pequena e média, constituida por quartzos e micas. A superficie exrerna ¢

vidrada num amarelo esverdeado claro. Didmetro do gargalo neste ponto 1,8 ¢m; espessura da parede: 0,50 em.

Ale. Sant. 2090, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig. 6, n.° 9)

Garrafa. Fragmento do bordo de libio em bisel e gargalo cilindrico e arranque de asa, de-schfau ovn.lnda, do topo do
borde, elevando-se acima deste. Pasta de textura esponjosa, de cor rosada e alaranjada (Munsell 25YR 7/6). Possui cerca
de 20% de enp, classificagio média e a seccio dos enp sao de dimensio média. A supeificie € vidrada a amarelo torrado

com manchas esverdeadas. Didamerro do bordo: 3 em; espessura da parede: 0,59 cm.

3.2.6. 2. Corda seca pdrcﬁal'

A garrafa representada na Fig. 6, n.° 11 é, no conjunto do Corte 2 da Alcicova de Santarém,
o tnico fragmento que apresenta decoracio de corda seca parcial. Dada a reduzida dimensio do
fragmento pouco se pode distinguir dos motivos vidradoes a verde escuro, apesar de terem sido
delineados a trago de manganés, Este fragmento, possivelmente do bojo de uma garrafa, possui o
arranque de uma asa, no local onde esta assentaria.

A pasta € de cor beige (Munsell 10YR 7/3), de textura esponjosa e apresenta uma classifica-
¢ao média com cerca de 20% de enp.

Catilogo

Ale. Sant. 2107, Corte 2, 19, Fossa 1. (Fig. 6, n.° 11)

Possivel garrafa. Fragmento de parte do corpo rroncoconico com arranque da asa. Possui decoragio de corda seca
parcial com vidrado verde escuro com contornes previamente desenhades por tragos-a manganés, nae sendo possivel
identificar o tipo de mativos dado a dimensdo do fragmento. Pasta de textura esponjosa, de cor beije (Munsell 10 YR 7/3}.
Passui cerca de 20% de enp, classificagio média ¢ a seegdo dos enp de dimensio pequena ¢ média sendo constituidos

sobretudo por quartzos e micas.

3. 2. 6. 3. Cerdmica comum

Neste grupo das garrafas e com uma fungio semelhante 4 das vidrada, incluimos este reci-
piente (Fig. 6 n.° 15) de corpo bitrancocénico cujo fragmento sugere a existéncia de um colo ou
gargalo estreito e cilindrico, Apresenta decoragdo pinrada a branco, com pelo menos duas séries
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de rrés rragas paralelos, na vertical, na parte superior do corpo. Sensivelmenre a meio deste, é visi-
vel o local onde assentaria uma asa, possivelmente vertical de secgio arredondada.

Para além da pintura, a superficie recebeu uma aguada de cor acastanhada (Munsell
2.5YR 5/2), na qual foi entdo pintada a decoracio. Na superficie interna, sdo visiveis as esterias
do torno.

A pasta é de textura esponjosa, de cor alaranjada (Munsell 10R 6/8) no exterior, e mais acin-
zentada junto a superficie interna (Munsell 2. 5YR 4/2). Possui uma quantidade considerivel de
enp constituidos, sobretudo, por quartzos e micas, mas rambém ceramica moida.

Catilogo

Ale. Sant. 2082, Corte 2,19, Fossa 1. Fig. 6, n.0 15,

Garrafa. Fragmento da corpo bitroncoconico com a parte superior com uma abertura esrreita que deixa supor a
existéncia de um gargalo ou colo estreito, cilindrico. Apresenta na parte superior do corpe o local onde assentaria possi-
velmente a tinica asa que ¢sta pega detinha, Possut decoragdo pimrada a branco, constituida por séries de trés linhas para-
lelas verticais. A pasta é de textura esponjosa de cor alaranjada (Munsell 10R 6/8) no exterior e mais acinzentada (Munsell
2.5YR 4/2) junto  superficie interna. Passud cerca de 20 a 30% de enp, classificagio média e a secgia das enp ¢ de dimen-
520 média, sendo constituidos sobrerudo por quartzos e micas, mas também ceramica moida. A superficie exterior rece-
beu uma aguada mais acastanhada (Munsell 2.5YR 5/2) que foi alisada, sendo posteriormente decorada a branco

A superficie interna foi simplesmente alisada e apresenta estrias do torno; espessura da parede: 0,54 cm.

3. 2. 7. Bule Vidrado (Fig. 6, n.» 14)

Os bules sdo recipientes que podem apresentar ou ndo a superficie exterior vidrada e que tém
corpo globular, bordo alargade, e um bico vertedor cilindrico no lado oposto a tinica asa que pos-
suem. A sua utilizagao seria para servir liquidos & mesa ou para preparar infusoes.

Nio encontramos enquadramento para esta forma nas tipologia de Bazzana e Rosselo-
-Bordoy, apesar desta forma ser bastante comum no mundo mugulmano.

O dnico exemplar do corte 2 da Alcdgova de Santarém é um fragmento de parte do corpo
globular com bicoverredor, possuindo decoragio em ambos os lados do bico, que consiste numa
faixa com caneluras verricais (Fig. 6 n.° 14).

A superficie é vidrada a verde escuro, embora o proprio vidrado se encontre bastanre degra-
dado, sendo o interior apenas alisado.

A pasta é clara, de cor esbranquigada (Munsell 2.5YR 8/2), de textura pouco esponjosa e clas-
sificacio boa.

Catdlogo

Alc. Sant. 2087, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig, 6, n.* 14)

Bule, Fragmento de parte do corpo globular com bico verredor cilindrico. Apresenta uma decoragio com caneluras
verticais que ladeiam o bico vertedor. A pasta & pouco esponjosa/ compacta, de cor esbranquigada (Munsell 2.5 YR 8/2)
Possui cerca de 20% de enp, classificagio boa ¢ a secgao dos enp & de dimensao média, A superficie exterior ¢ vidrada a

verde escuro; espessura da parede: 0,65 em
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3. 2. 8. Pequena pote vidrado (Fig. 6, n.° 16)

Bste tipo de recipientes, do qual o representado na Fig. 6, n.® 15 é exemplar tnico, servia cer-
tamente para guardar alimentos, como o mel, e, possivelmente, para os levar a mesa. Este pequeno
pote apresenta um corpo bitroncocdénico, com o arranque de duas asas e o fundo em anel. A parce
superior do corpo, no local da fractura, apresenta um ressalto que parece indicar a aproximagio
do colo ou bordo.

A pasta é de textura pouco esponjosa, de cor esbranquicada (Munsell 7.5YR 8/3), e possui
bastantes enp de dimensio reduzida e média.

A superficie apresenta vidrado castanho escuro, no exterior, e alisamento simples com a pre-
senca de estrias do torno, no interior.

Este exemplar encontra semelhangas numa série de pecas encontradas em Mértola
(Khawli, 1993, p. 66), concretamente no Grupe 3 da série pore/Orza/Jarra, que, apesar de nao
apresentarem asas, possuem as mesmas pastas claras e vidrado castanho escuro, como o exem-
plar de Santarém.

‘Catilogo

Ale. Sant, 2088, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig, 6, n.° 16)

Pequeno pote. Fragmento que mostra o perfil quase completo da pega que possui de corpo bitroncocénico e os
arranques de duas asas que saem do corpo. A parte superior do corpo no local onde se encontra fracturado apresenta o
inicio de uma aberrura que pensamos possa indicar o inicio do colo ¢ bordo. A base é em anel. Pasta de textura pouca
esponjasa de cor esbranquicada (Munsell 7.5 YR 8/3). Possui cerca de 30% de enp, classificagio média e a sec¢io dos enp
& de diménsio pequena/ média A superficie exterior vidrado castanha escura ¢ a superficie interna alisada e apresenta as

estrias do torno. Didmerro do fundo 4,2 cm; espessura da parede: 0,36 cm

3.2.9. Jarvo (Fig. 6, n.* 17)

Este recipiente de corpo globular ou bitroncocénico, boeal largo e um bico vertedor cilin-
drico no lado oposto  asa, servia essencialmente para levar liquidos & mesa. Podemos enquadrar
esta forma no Jarro de Rossellé-Bordoy (1991, p. 66, n.° 37), ndo encontrande paralelo na tipolo-
gia de Bazzana (1978).

Do tnico exemplar do Corte 2, apenas restou parte do bico vertedor cilindrico. A superficie
externa fol simplesmente alisada e apresenta a mesma cor alaranjada da pasta (Munsell 2.5YR
6/8). Esta é de textura esponjosa, apresentando cerca de 20 % de enp, constituidos, sobretudo, por
quartzos e micas de dimensio média.

Carilogo

Ale, Sant. 2105, Corte 2, 19, Fossa 3 (Fig. 6, n.2 14)
Jarro. Fragmento do bico vertedor de forma cilindrica. Pasta de textura esponjosa, cor de laranja (Munsell 2.5 YR
6/8). Possui cerca de 20% de enp, classificagio média e a seccdo dos enp & de dimensdo média, sendo constituidos por

quartzos & micas, A superlicie foi alisada e possui a mesma cor da pasta; espessura da parede: 0,71 cm.
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3. 2. 10. As Tigelas (Figs. 7, 9 e 10)

As tigelas (vidradas ou nio) serviriam para utilizagio individual, no servi¢o de mesa, duranre
a refeigdo, e apresentam uma variedade formal considerdvel, De uma maneira geral, estes vasos
possuem bordos de labio de sec¢io semi circular ou ligeiramente biselado, ou seccdo triangular,
esvasado. A parede é convexa ou possui uma carena pouco acentuada e a base é plana. As dimen-
soes sio variadas, embora tenhamos considerado como tigelas apenas os recipientes que tém dii-
metros de bordo inferiores a 25 cm e que ndo apresentem sinais de terem sido expostas ao fogo.
Neste altimo caso, optamos pela atribuicio formal como cacoilas

Genericamente, podemos enquadrar esta forma no grupo Ataifor, Zafa de Rossell6-Bordoy
(1991, p. 167), ndo existindo nenhum tipo em particular que possamos relacionar com as rigelas
de Santarém. Este autor refere que a inexisténcia de vidrado nestas pecas ¢ indicador de uma cro-
nologia mais recuada, o que ndo se aplica a Santarém. Na tipologia de Bazzana, identifica-se com
0s 1. 20, 21 € 22, com a designagio de Jofaina e cuenco (Bazzana, 1978, p. 160-162).

No conjunto que aqui tratamos, foram identificadas nove tigelas, das quais sete constam do
catalogo

3. 2. 10. 1. Vidradas

Os exemplares apresentados s3o duas tigelas que receberam vidrado integral mondcromo, em
ambas as superficies, e possuem perfis com bordos espessados e voltados para o exterior, com a parte
superior aplanada (Fig. 7, n.°% 6 e 11). As paredes sio convexas com uma ligeira carena e, embora nio
possamos dispor de nenhum exemplar completo, supomos que os fundos seriam, cerramente, em anel.

A'tigela da Fig. 7 n.° 6 apresenta o vidrado bastante homogéneo, amarelo torrado (melado)
em ambas as superficies, enquanto o outro exemplar (Fig. 7, n.° 11) possui a superficie interna
coberta com um vidrado verde garrafa/escuro que escorre em parte para a parede externa que estd
revestida a vidrado amarelado.

As pastas s3o pouco esponjosas ou compactas, de cores esbranquicadas (Munsell 10YR 8/2),
com bastantes enp de dimensio pequena e média.

Catilogo

Alc. Sant. 2062, Corte 2,1 9, Fossa 1 (Fig. 7, n.o 11)

Tigela. Fragmento de bordo dll.' libie de seciio triangular espessado no exterior e zph‘mvlu no topo e parede convexa corm
uma ligeira carena. Apresenta um sulco na superficie externa. A pasta € pouco esponjosa, de cor esbranquigada (Munsell 10YR
8/2). Passui cerca de 20% de e. n.p., classificacio boa, ¢ a seccia dos elementos € de dimensio pequena e média, A superficie &
revestida de vidrade, sendo o interior ¢ 0 topo do bordo e escorrimento para o exterior verde garrafa e o exterior amarelado com

pintas castanhas. Didmetro do borde: 18 cm; espessura da parede: 051 em, Apresenta sinais de uma trempe no topo do bordo.

Ale. Sant. 2063, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig. 7, n.0 6)

Tigela. Fragmento do bordo de libio de secgao triangular espessado no exterior e aplanado no topo ¢ parede convexa
com uma ligeira carena. Possui dois ligeiros sulcos junto & catena. A pasta ¢ pouco esponjosa, de cor esbranquicada
(Munsell LOYR 8/4). Possui cerca de 20% de enp, classificacio boa, elementos de secgiio pequena ¢ média. Superficie

vidrada amarelo torrado no interior ¢ exterior. Didmerro do bordo: 22 cm; espessura da parede; 0,51 cm.
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Fig. 7 1e 2 cagoilas vidradas: 6 e 11: tigelas vidradas; 4: rigela de cerimica comum: 3,5, 7-10, 12, 13 e 15: grandes tigelas ou
saladeiras vidradas; 14 e 16: nigelas corda seca.
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3.2.10. 2. Corda seca

Apenas se detectaram dois fragmentos de tigelas com decoracio de corda seca. Trata-se de
parte de um fundo em anel (Fig. 7, n.° 14) e de um fragmento de parede (Fig. 7, n.° 16), cuja
superficie interna recebeu este tipo de decoragdo, que se inicia na segunda merade do século X,
com posterior desenvolvimento e difusio durante o século X1, com o petiado dos reinos Taifas.

O primeiro exemplar (Fig. 7, n.° 14) apresenta uma decoragio com motivos de dificil iden-
tificagdo, dada a dimensdo do fragmento, mas que pensamos poder ser uma estilizacio do
maotivo de Flor de Lis ou um balba. As cores utilizadas foram o verde clavo e o branco, sendo
visiveis os tragos de separagio, a manganés. A superficie exterior possul vidrado amarelado
(melado). A pasta é de textura compacta, pouco esponjosa, de cor esbranquicada (Munsell 2.
SYR 8/3).

O fragmento de parede (Fig. 7, n.° 16) apresenta uma decoragio geométrica de motivos pos-
sivelmente vegetalisras que a reduzida dimensio do fragmento ndo permite precisar. Regista-se a
presenca, do branco, do amarela tarrada ¢ do verde claro, sendo igualmente visiveis as linhas de
separacio em manganés. A superficie exrerior foi vidrada com amarelo (melado). A pasta é de tex-
tura pouco esponjosa e possui uma coloracio rosada (Munsell 5YR 7/4), possuindo alguns enp
de dimensio pequena e média,

Catilogo

Alc, Sant. 2085, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig. 7, n. 14)
Tigela. Pragmenta de fundo em anel com a superficie interna decorada com corda seca com motivos geométricos.
A frasta é pouco esponjosa, de cor esbranquicada (Munsell 2.5 YR 8/3). Apresenta cerca de 20% de enp, de classificagao

bea, sendo os elementos de pequena ¢ média dimensdo. A superficie exterior ¢ vidrada com amarelo torrado, Diamerro

do funde: 13.2 ey espessura da pareds: L em.

Tigela. Fragmento de parte da parede esvasada com decoragio de corda seca com motivos decoragio geométrica
de motivas possivelmente vegetaliseas que a reduzida dinensio do fragmento nio permite precisar, com presenca,
além do branco, do amarelo torrado ¢ o verde clare, sendo igualmente visiveis as linhas de separagio em manganés.
A pasta é pouco esponjosa, de cor rosada (Munsell SYR 7/4), Possui cerca de 20% de enp, classificagio boa, sendo a sec-
a0 dos elementos de dimensao de pequena e média. A supetficie exterior possul vidrado amarelado; espessura da

parede: 0,95 cm.

3. 2. 10. 3. Ceramicas comuns

530 igualmente muito raros os exemplares de tigelas de reduzidas dimensoes que serviriam
para utilizagio individual. Apenas registames os exemplares representados na Fig. 7, n.° 4, Fig, 8,
n.% 7 e Fig. 10, n.° 6. Trata-se, de facto, dos tinicos exemplares com menos de 25 cm de didmerro
de bordo e que nio apresentams quaisquer sinais de teram sido utilizados ao lume.

Nestas tgelas encontramos um exemplar de pasta beige clara (Munsell 10 YR 8/ 4) que apre-
senta bordo de perfil criangular, espessado e exvertido e parede convexa (Fig. 7, n.® 4). Nao pos-

suimos a base desta pega, mas pelas suas semelhangas com os exemplares vidrados, pensamos
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poder ter sido em anel. A superficie foi apenas alisada, sendo visiveis as estrias do torno na super-
ficie exterior que apresenta a mesma coloragio que a pasta. Esta ¢ de texrura pouco esponjosa e
apresenta alguns enp de reduzida e média dimensio.

As outras duas rigelas tém pastas alaranjadas (Munsell 5YR 6/6), de rexturas esponjosas,
sendo abundantes os enp que atingem uma dimensio média (Fig. 8 n.° 7 e Fig, 10, n.° 6).

Catalogo

Alg. Sant. 2055, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig, 7, n.> 4)

Tigela Dois fragmentos da borde de seegao triangular, volrado para o exterior ¢ parede convesa. Pasta pouce espon-
josa, de cor beige claro (Munsell I0YR 8/ 4). Possui cerca de 10% de enp, a classificagio é boa e a secgio dos enp é de
dimensdo pequena. A superficie & simplesmente alisada com sinais do torno na superficie exterior com a cor igual & da

pasta. Diamietro do bordo: 21 cm; espessura da parede: 0,76 cm.

Ale. Sant. 2018,

Tigela. Fragmento do borde de Libio de secgio semi circular e parede convexa. Apresenta um pequeno sulco que dife-
rencia o bardo da pavede. Pasta de texrura esponjosa de cor alaranjada (Munsell 5YR 6/6). Possui cerca de 10% de enp e clas-
sificagio média. A seccao dos clementos ¢ de dimensao média, constiruida por particulas de quartzo, micas e bastanre cal-

cirio. A superficic foi alisada com aguada simples da cor da pasta. Didgmetro do bordo: 24 cmy; espessura da parede; 0,46 em.

. Alc. Sant. 2016, Corte 2, 19, Fossa 1 (Fig 10, .% 6)
Tigela. Fragmento do bordo em bisel, de seccio triangular volrado pata o exterior e parede convexa, Decoragao cons-

tituida por séries de 4 rragos brancos sobre o bardo. Pasta de textura esponjosa, de cor alaranjada (Munsell 2.5YR 6/8),
Possui cerca de 10% de enp e dlassificacio média. A secgdo dos elementos é de dimensao média, constituida sobretudo por
particulas de quartzo e micas. A superficie foi alisada com uma aguada foree de cor alaranjada (Munsell 2.5YR 6/8) no

interior ¢ mais escura no exterior (Munsell 2.5YR 6/8). Didmetro do borde: 18 em; espessura da parede: 0,40 em.

3.2, 11 As tagas (Fig. 8)

As tagas rém menores dimensées, uma mortfologia especifica e reriam uma fungdo seme-
Ihanre as tigelas, podendo servir igualmente para levar condimenros & mesa. Nao encontramos
enquadramento nas ripologias usadas e sae igualmente bastante raras no préprio conjunta estu-
dado, registando-se apenas trés exemplares representados na Fig. 8, n. 2, 4 ¢ 6.

Estes pequenos recipientes apresentam bordos de libio em bisel ou de secgao semi circular e
as paredes convexas, por vezes com uma ligeira carena. A tinica decoragdo que ostentam (no caso
do exemplar da Fig 8, n.° 2) ¢ a pintura branca, numa faixa sobre o bordo, possuindo na parte
exterior da parede, muiro fina, uma pequena ranhura. O fragmento da Fig. 8, n.° 4 apresenta ves-
tigios de pintura a branco, mas que nio permitem compreender qual o tipo de decoragio que
teria.

As superficies foram alisadas com aguadas que se tornaram mais acastanhadas (Munsell
2.5YR 4/2), cerramente devido a cozedura.

As pastas possuem rexruras pouco esponjosas, de tonalidade alaranjada, apresent
tantes enp de dimensao média.

do bas-

Em Santarém, encontramos apenas trés pecas com estas catacteristicas.
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Fig. 8 1,12, 13 e 15: cagoilas; 2, 4 ¢ 6: tagas; 3, 5,9 ¢ 11: grandes tigelas ou saladeiras; 8 e 10: praros.
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Catilogo

Alc. Sant, 1998, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig, 8 n.2 2)

Taga Trés fragmentos (dais com colagem) do bordo dé labio de seccio semicircular parede vertical e de segnida con-
vexa. Apresenta pintura a branco noe topo do borde e uma pequena ranhura na parede exterior. Pasta de rextura espon-
josa'de cor alaranjada. Posswu cerca de 20 % de enp, classificacio média e a sécgio dos enp ¢ de dimensio média. A super-
ficie fol alisada com aguada sunples no interior e exterior acastanhada (Munsell 2.5YR 4/2) ¢ cinzenta escura no exterior

(Munsell 2.3YR 2. 5/1). Didmetro do bordo: 13 cm; espessura da parede: 0,40 cm.

Ale. Sant. 1965, Corte 2, K 9, Fossa 2 (Fig. 8, n.04)
Taga. fragmento de borda de libio de secgio semicireular com ligeiro espessamenta intemo e parede convexa. Pasta
de textura pouco esponjosa de cor alaranjada e superficie alisada com aguada de cor semelhante & pasta. Didmerro do

bordo: 13 cm; espessura da parede: 0,50 cm.

_Alc, Sant. J‘}'ﬁ_é_! Corte Z,Ié, FF)SS& 3 -(;ng. 8, 1.0 6)

Taga. Fragmento do bordo de libio em bisel e parede convexa Pasta de textura esponjasa de cor alaranjada (Munsell
2.5YR 7/8). Possui cerca de 30% de enp, classificacao boa ¢ a secgio dos enp € de dimensio média. A superficie externa e
interna foi alisada com uma aguada acastanhada (Munsell 7.5YR 5/4}, vendo-se alguns sinais de decoragio com pintura
branca, sem ser possivel compreender qual a sua organizagio; dado a dimensao do fragmenro. Didmetro do bordo: 11,5

cm; espessura da parede: 0,55 cm.

3.2.12 Os pratos (Fig. 8)

Com uma fungao semelhante a das tigelas, os pratos serviriam igualmente para urtilizagio
individual no servico de mesa. A sua morfologia especifica distingue-os das tigelas por apresen-
tarem patedes pouco altas e muito esvasadas.

Esta forma é bastante rara na Alcigova de Santarém, encontrando-se aqui representada por
duas pegas (Fig, 8, 0. 8 ¢ 10). Trata-se de pratos que apresentam bordos muito espessados, vol-
rados sobre o inrerior ¢ paredes muito esvasadas.

As pastas 530 de texturas esponjosas ¢ possuem abundantes enp de dimensio média, com
coloragdes entre os castanhos escuros e o preto. As superficies foram simplesmente alisada ¢, ou
apresentam tonalidades semelhantes as pastas, ou mais escuras.

De um total de sere exemplares, tratamos apenas dois, que representam o conjunto.

Carilogo

Ale. Sant. 1933, Corte 2, K 9, Fossa 3 (Lig. 8 n. 8).

Prato. Trés fragmentos com colagem, do bordo espessado, aplanado no topo, e parede convexa. Pasta de textura
esponjosa de cor acastanhiada (Munsell 5YR 4/4). Possui cerca de 20% de enp, dassificagio média e a seccio dos enp éde
dimensio média. A superficie foi alisada com uma aguada que no interior permanece da mesma Cor gue a pasta, mas que
na exrerior se encontra castanha acinzentada mais escura (Munsell YR 4/4). Didmetro do bordo: 22,8 cm; espessura da

parede: 0,61 ¢m.
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Alc. Sant. 1967, Corte 2, K 9, Fossa 1 (g & n.o 10) .
Praio. éragmm\m do burd“da secgdo semi circular, espessado e voltado sobre o interior e parede convesa, Pasta de

textura esponjosa de cor castanha muito escura quase negra (Munsell 10YR 2/1). Possui cerca de 30% de enp, classifica-

20 média e a secgao dos enp & de dimensdo média. A superficie for alisada com uma aguada da mesma cor que a pasca.

Digmetro do borde: 19,6 cmy; espessura da parede: 0,52 cm.

3. 2. 13. Grandes tigelas ot saladervas (Fig. 7,8, 9 e 10)

Designamos por grandes tigelas ou saladeiras recipientes que, embora apresentem grandes
semelhancas formais com as tigelas, possuem bordos com didmetros superiores a 25 ¢m. Estas
grandes tigelas serviriam para utilizagio colectiva, 4 mesa. Ndo encontrando diferenciagio na
tipologia de Rossellé-Bordoy, que as inclui na designacio genérica de Ataifor, Zafa, quer se tratem
de tigelas ou de saladeiras de maiores dimensaes (Rossellé-Bordoy, 1991, p. 167). No caso da tipo-
logia de Bazzana, este tipo de recipientes com estas dimensées integram-se no tipo 20, 21 e 22
(ataifor) (Bazzana, 1978, p. 160, 162 e Fig. 7).

Em Santarém, foram recolhidos sessenta e sete fragmentos deste tipo, dos quais se apresen-
tam vinte.

T

As grandes tigelas ou saladeiras que apresentam as supetficies (exrerna ¢ interna) revestidas
avidrado monécrome apresentam, em tracos gerais, as mesmas formas que as tigelas vidradas.
De facro, predominam aqui os bordos de seccdo triangular espessados no exterior. As paredes sao
convexas, com carena, por vezes, bem marcada (Fig. 7, n.° 7, Fig. 7, n.° 15). As bases seriam em
anel, como se exemplifica com os fragmentos das pegas da Fig. 7, . 8, 10, 12, 13 e 15,

As superficies revesridas a vidrado apresentam, normalmente, duas cores, uma na superficie
interna e ropo dos bordos e outra no exterior (exceptuando a base). Predomina o verde escuro
para a superficie interna e o verde claro no exterior, como € o caso dos exemplares da Fig. 7 n.® 3,
5 e 7. Num dos casos (Fig. 7, n.® 9), a superficie interna ¢ de cor amarelada rorrada e o exterior é
castanho. Os fragmentos de parte dos fundos e de paredes apresentam, quer nas supetrfictes incer-
nas quer nas externas, diversas tonalidades de amarelo, por vezes com manchas esverdeadas
(Fig. 7,n.25 8, 10, 12 e 15}. Os vidrados 530 bastante homogéneos, excepruando o caso da base da
Fig. 7,n.° 12, cuja pelicula de revestimenro vidrado é bastante irregular, mesmo no interior desre
recipiente.

As pastas sao em todos os exemplares de tonalidades claras, esbranquigadas, de textura
pouco esponjosa, apresentando bastantes enp (cerca de 10 2 20% ). De uma maneira geral, as par-
ticulas sdo de grio pequeno e médio e a sua classificagio é boa. Os sinais de fogo que estas pegas
apresentam terio certamente ficado a dever-se a fenémenos pos-deposicionais, relacionados com
o contexto de lixeira em silo, ndo devendo, no enranto, excluir-se a possibilidade de terem sido uri-
lizadas na cozinha, com funcio culindria.
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Catilogo

A!c Sant. 2059 Cortez .!‘J ,F"""- i (an 7 n 5)

Grande tigela ou saladeira. Quatre fragmentos (dois com colagem), de bordo em bisel d\ secgao triangular ligeira-

mente espessado para o exterior, ¢ parede convexa, com uma ligeira carena que apresenta, no exrerior dois sulcos ligeros,
A pasta ¢ pouco esponjosa, de cor esbranquicada (Munsell 10 YR 8/2). Possui cerca de 20% de enp e classificagio média,
Asecgio dos elementos apresenta dimensio pequena e média. A superficie interna £ vidrada de cor verde garrala e o exte-

rior verde garrafa e verde claro, Diamerra do bordo: 29 cm; espessura da parede: 0,51 cm.

_ Alc. Sant. 3102, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig 7, n.°5)
Grande rigela ou saladeira. Fragmento do bordo em bisel, de seccio triangular e espessado para o exterior e
parede convexa, Pasta de rextura pouco esponjosa de cor esbranquicada (Munsell 5 YR 8/1). Possui cerca de 20% de
enp, classificagio boa e a secgio dos elementos é de dimensio pequena e média. A superficie exterior possui vidrado

verde claro e a interior e o ropo do bordo sao de cor verde gartafa. Diamerro do bordo: 26 cmy espessura da parede:
0,68 cm.

Aic Sdnt 2060 Ccrte?. 19 l'assa 1 (F.eg 2z n_ 7)

Grande I'.lgE].-l ou saladeira.

ragmento de bordo em bisel de secqio Lm.ugulax hgeiramente E.s}lcs.s.zdo pata o exte-
rior, & parede convexa, com uma ligeira carena. Apresenta um sulco exterior na parede entre o borde e a carena. Pasta de
“fexrira pouco esponjesa, de cor esbranquigada (Munsell 10 YR 8/3). Possui cerca de 20 % de enp, classificacio médiaca
secgdo dos elementos ¢ de dimensio pequena e média. A superficie interna ¢ o topa do bordo sio vidrados a verde gar-

rafa e verde clare no exterior. Didmetro do bordo: 26 cm; espessura da parede: 0,78 cm.

Grﬁhdr t:crc.huu '»aladmra Frﬁgmcntu da paruh N pouce esponjosa, de cor
esbranquicada rosada (com o cerme Munsell 2.5YR 8/3) ¢ amarelado (Munsell 7Z.5YR 8/3)/ no exterior). Possui cerea de
20% de enp, classificagio boa e a secgio dos elementos € de dimensao pequena e média, Superfice vidrada aamarelo com
manchas esverdeadas no interior e exterior. Diametro do findo 10 cm;espessura da parede: 0,64 cm. Apresenta vestigios

de uma rrempe na superficie interna da base ¢ sinais de exposicio ao fogo.

Ale. Sant. 2068, Corte 2, 1 9, Fossa 1 (Fig, 7, .2 9)

Fragmento de grande tigela ou saladeira. Fragmento de bordo em bisel, de secgio triangular e espessado para o exte-
rior e parede convexa. Pasta de textura pauce esponjosa, de cor esbranquigada (Munsell 10 YR 8/4). Possui cerca de 20%,
classificagae médiz ¢ a secgao pequena e média. A superficie interna é vidrada amarelo torrada/melado no inrerior ¢

melado mesclado de castanho no exterior, Didmetro do borde: 26 em; espessura da parede: 0,53 em.

Al Scmt 2064 CﬂrreZ 1'9 Fossa 1 (Tig. 7, n.0 10)

Grande tigela ou saladeira. Dois fragmenios com colagem do fundo em anel ¢ parrde convexa. Pasta de texeura
pouco esponjosa de cor beige (Munsell 10 YR 8/2). Possui cerca de 20% de enp, classificagio boa e a sec¢an dos ele-
mentos ¢ de dimensio pequena ¢ média. Superficie vidrada no exrerior ¢ interior excepto na superficie externa da

base de cor amarelo esverdeado. Didmerro do fundo: 12 em; espessura da parede: 0,57 em. Apresenra sinais de quei-

mado na pasca,

Ale. Sant. 2069, Corte 2,19, Fossa I (Fig. 7, n.° 12)
Fragmento de grande ugela ou saladeira. Dois fragmencos com colagem do funde em anel com caneluras na supes-

ficie interna. Pasta pouco esponjosa, de cor esbranquicada (Munsell 7.5 YR 8/2). Possui cerea de 20% enp, dlassificacio
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média e aseccio dos elementos ¢ de dimensis pequena e média. A superficie interna e externa € vidrada {excepto o exte-
riar da base) de cor castanho amarelado e esverdeado e castanho no exterior. Dismetro do fundo: 9, 8 cm; espessura da

parede: 0,62 cm. Apresenta a pasta por vezes cinzenta escura queimada.

Al _S_;z_i_r_’z't.ifﬁ?a’ forr;zz, 19 I-'o:saj e th 7._ n.e13)

Grande tgela ou saladeira. Dois fragmentos com colagem da parede esvasada e fundo de anel. Pasta pouco espon-
josa, de cor esbranquicada (Munsell 10 YR 8/3). Possui cerca de 20 % de enp, classificagio boa ¢ a seccio dos elemencos &
de dimensao pequena e média. A superficie & vidrada a verde escura no interjor e amarela no exterior. Didmerro do fundo:

10 ¢m; espessura da parede: 0,90 cm. Apresenta-se ligeiramente queimado na base.

~ Alc. Sant. 2066, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig, 7, n.* 15) DR Wl S

Grande rigela ou saladeira. Quarro fragmentos com colagem do fundo em anel e da parede convexa com carena
Entre 0 bordo ¢ a carena, bastante acentuada, a parede deveria ser praticamente vertical. Pasta de rextura pouco éspon-
josa, de cor esbranquicada (Munsell 10 YR 8/3). Possui cerca de 20% de enp, classificagio boa e a secgio dos elementos &
de dimensio pequena. A superfice interna ¢ externa € vidrada (excepro exterior da base] de cor amarelada. Diametro do

bordo: possivelmente cerca de 32 em. Didmerro do fundo: 13 emjespessura da parede: 0,85 cm. Apresenta sinais de expo-

As grandes tigelas ou saladeiras de cerdmica comum apresentam uma variedade bas-
tante assinalavel, quer em termos morfolégicos quer no tipe de acabamento que as superfi-
cies receberam. Assim, temos um conjunte de recipientes que apresenta o bordo de libio de
sec¢ao semicircular (Fig. 8, n.° 9), por vezes espessado e exvertido (Fig. 8, n.° 3). Em outros
exemplares, o bordo encontra-se curvado para o interior, com maior ou menor incidéncia
(Fig. 8, n.* 5 e 11, Fig. 9, n.% 3, 5, 7 e 8). De uma maneira geral, as paredes sio convexas e o
fundo é aplanado.

Quanto ao tratamento das superficies internas, verifica-se, na maioria dos casos, um simples
alisamento com aguada de cor semelhante 4 pasta, de tonalidades laranja avermelhadas (Munsell
2.5 YR 4/8). No entanto, em alguns casos (Fig. 9, n.® 7) a superficie interna da tigela recebeu uma
aguada forte ou engobe mais avermelhado (Munsell 10 R 4/8), que foi posteriormente brunido do
centro para a periferia. Este tipo de acabamento, além de facilicar a remogio dos restos alimenta-
res, fornece uma melhor impermeabilizagio das pecas. O facto de ndo se encontrarem muitos
exemnplares destes recipientes com brunido interno poderd dever-se a dimensio dos fragmentos
que, muitas vezes, ndo atingem a base da tigela, a area que é normalmente, objecto deste tipo de
acabamento.

Algumas destas grandes tigelas ou saladeiras apresentam uma decoragio simples, consti-
tuida por séries de quatro ou mais tragos pintados de branco sobre o bordo. Por vezes, as super-
ficies externas destas pecas tém ainda um ou mais sulcos na parte exterior das carenas, ou dife-
renciando o final de bordo do inicie da parede convexa.

s dois fundos apresentados parecem pertencer a grandes tigelas ou saladeiras (Fig. 10,
n.% 9 e 10). Registam decoragao a trago branco, e num dos casos (Fig. 10, n.° 10) esta decoragio
sobrepde-se ao brunido que acabamos de caracterizar embora, aqui as tonalidades sejam de cor
acastanhada (Munsell 5 YR 4/2). Os motivos decorativos sio geométricos, com uma série de
linhas paralelas seguidas por outras onduladas (Fig. 10, n.® 9) e circulares (Fig. 10, n.% 10).
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Fig-9 1,2,4,6,¢9: cacoilas; 3-5, 7 e 8 grandes tigelas ou saladeiras,
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De uma forma geral, as pasras sio de ronalidades alaranjada (Munsell 2.5 YR 5/6) e acasta-
nhada, embora em alguns casos rambém possa surgir de cor acinzencada (Munsell 2.5 Y 5/1),
rexrura esponjosa, sendo a presenga de enp cerca de 20 a 30%. A classificagio é média e a secgio
dos elementos €, na quase totalidade dos casos, de dimensdo média. Na sua grande maiona, as
particulas sio constitufdas por quartzo e micas com a presenga de algum caledrio.

Encontramos, na camada 6 do Castelo de Salir (Catarino, 1991, p. 35 ¢ 38), tigelas ou mal-
gas semelhantes as de Santarém. O exemplar da Fig. 8 n. § encontra paralelo na Fig. 8, n.° 9 de
Santarém, apesar de o nosso exemplar apresentar decoracio no borde que nio sucede em Salir.
Também a peca da Fig. 10, n.® 9, embora neste caso o fragmento de Santarém apresente apenas
semelhancas formais pois por possuir sinais de rer sido exposta ao fogo, consideramo-la como
cagoila. A forma da malga presente em Salir e representada na Fig. 8 n.® 6 encontra igualmente
grandes semelhancas formais com as da nossa Fig. 10 (n.° 1-7), embora na Alcicova de
Santarém, a maioria destes recipientes tenha servido para cozinhar, ou quando tal nao sucede,
apresentam um didmecro de bordo inferiorao de Salir. Os materiais do Castelo de Salir, camada
6, estio darados dos século XT-XI1L

As ceramicas encontradas no Castelo de Palmela (Fernandes e Carvalho, 1993, p. 53 ¢ 54),
mais concretamente as grandes tacas da camada 6 da Galeria 4, daradas do periodo das raifas e
Almoravida, apresentam grandes semelhangas com grandes tigelas ou saladeiras da Alcagova de
Santarém. De facro, as tagas representadas nos n.% 122 e 123 tém formas quase idénticas as de
algumas cagoilas de Santarém (Fig. 10, n® 1 e 4), apresenrando um dos exemplares de Palmela
igualmente sinais de exposi¢io ao fogo (n.¢ 123). A taga n.° 124 de Palmela apresenta semelhan-
cas muito considerdv

com cagoilas e saladeiras da Alcdgova de Santarém, nao sé na forma, mas
também no tipo de decoragio.

Os pratos ¢ malgas ndo vidrados do tipo I de Vale do Boto (Castro Marim) e do Casrelo Velho
de Alcoutim (Catarino, 1988, p. 131) tém semelhancas formais e ao nivel do traramento das
superficies, com brunides e espatulados na superficie interna das pecas, com os exemplares de
Santarém, concretamente as cacoilas da Fig. 10, n.°* 1-4. O nipo V, na sua variante C, apresenta
também similitudes com as pecas de Santarém.

Catalogo

Alc. Sant. 2012, Corte 2, 19, Fossa 1 (Fig 8 n.° 3 7 =3

Grande tigela ou saladeira. Fragmento do bordo de libio de secgio semi circular ¢ parede convexa. Apresenta um
sulco no lado exterior da parede que diferencia o berdo da parede. Pasta de textura espenjosa de cor beige acinzenrada
(Munsell 2.5YR 6/1). Apresenta cerca de 20% de enp, classificagio média, sendo a sec¢do dos elementos de dimensio
média e grande, sendo os elementos constituidos por quartzo e micas. A superficie foi alisada com zguada da mesma cor

que a pasta. Didmetro do bordo: 28 cm; espessura da parede: 0,78 cm,

Ale. Sant. 2017, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig, 8,n.° 5)

Grande tigela ou saladeira. Fragmento de bordo de labio de secgio semicireular, volrado para o interior e parede con-
Vexa. Apresenta um série de caneluras n exterior da parede. A pasta € de textura esponjosa, de cor alaranjada (Munsell
2.5 YR 5/8). Possui cerca de 20 % de enp, classificagio média ¢ a secgdo do elementos € de dimensio médio, sendo cons-
tituidos sobretudo por quartzos ¢ micas, A superficie foi alisada com uma aguada forte ou engobe mais avermelhado

(Munsell 2. 5 YR 4/6). Didmetro do bordo: 27 cm; espessura da parede; 0,67 em.
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Ale. Sant, 2010, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig. 8, n. 9)

Grande tigela ou saladeira. Fragmento do bordo de secgao semi circular parede convexa com uma ligeira carena.
Apresenta decoragio de uma série de pelo menos teés tragos pintados a branco sobte o topa do bordo. A pasta ¢ de tex
tura muito esponjosa, de cor de laranja avermelhado (Munsell 2.5 YR 4/8). Possui cerca de 20% de enp, classificagao média

e asecgio dos enp é de dimensio midia, sendo constituidos essencialmente por quartzos e micas. A superficie for alisada

com uma aguada force ou engobe da cor da pasta. Diametro do bordo: 27 cmy; espessura da parede: 0,50 cm.

Ale. Sant. 1942, Corre 2, K 9, Fossa 3 (Fig. 8, n. 11)

Grande tigela ou saladeira. Fragmento do bordo de

¢io tnangular,

exverrido e aplanado no rope, e parede con-

vexa. Pasta de textura esponjosa de cor alaranjada (Munsell 2.5YR §/6). Po

sui cerea de 20% de enp, classificacio média e

a seeqao dos enp & de dimensao média, As superficies interna ¢ externa apresentam uma aguada da mesma cor fue a pasta.

Didmetro do bordo: 26, 8 em; espessura da parede: 0,38 em.

Ale. Sant. 1999, Corte 2, 19, Fossa 1 (Fig. 9, n.0 3)

Grande rigela ou saladeira. Trés fr

gmento com colagem do bordo de 1dbio de seccio semi circular voltado sobre o inte-
rior ¢ parede convexa, Apresentam decoracio de trés séries de quarro tragos a branco sobre 0 bordo, A pasta é muito espon-

josa, de cor cinzenta clara (Munsell 2.5Y

a0 média e a sec

/1), Possui cerca de 20 % de enp, clas »dos enp é de dimen-

sao média, sendo constituidos por poucos quartzos e raras micas. A superficie foi alisada com aguada acinzentada (Munsell

YR 5/1) ¢ apresenta marnchas da cozedura. Diamerro da bordo: 28 emy espessura da parede: 0,58 cm

“Ale. 56!!1;;_. 2007, Corte 2, 1 9, Fossa 1 (Fig. 9, n." 4)

Grande ngela ou saladeira. Dois fragmentos com colagem do bordo de libio de seccio semi circular voltado sobre
o interior, corh a parte superior higeiramente aplanada ¢ parede convexa. Apresenta decoragio de uma série de sete tracos
pintados a branca sobre o borde, e trés pequenos sulcos na parte exterior da parede. A pasta é de textura esponjosa de cor
alaranjadla (Munsell 2.5. YR 6/8}. Possui cerca de 20% de enp, classificagio média e a secgio dos enp de dimensio média
sendo constituidos por quartzos e micas, A superficie fol alisada com aguada da cor da pasta. Didgmetro do bordo: 28 ey

espessura da parede: 0,46 cm

Grande ugela ou saladeira n.® 1999 (Fig, 9, 0.2 3). Fowa de Vicror 8. Gongalves
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Alc. Sant. 2006, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig. 9, no5)

Grande tigela ou saladeira. Fragmenta de bordo de libio de seccao semicircular, voltado para o interior e parede con-
vexa. Apresenta duas caneluras no exterior da parede. Pasta de rextura muito esponjosa, de cor de laranja (Munsell 2.5 YR
5/8). Possui cerca de 10 % de enp, classificagio média e a seccio dos enp é de dimensio média sendo os enp constituidos
por quartzos e micas. A superficie foi alisada com uma aguada forre ou engobe de cor acinzentada (Munsell 7.5 YR 4/1).

Diimerro do borda: 30 cm; espessura da parede: 0,50 emy.

Alc. Sant. 2000, Corte 2, 19, Fossa 1 (Fig. 9, n.2 7) d

Grande tigela ou saladeira. Fragmento do bordo de secgao semi circular ligeiramente aplanado ne tope e levemente
voltade sobre o interior ¢ parede convexa. Apresenta um sulco no exterior que marca o final do bordo ¢ micio da parede.
Pasta de textura esponjosa de cor beige (Munsell SYR 7/6) ¢ alaranjada (Munsell SYR §/8). Possui cerca de 20 % de enp,
classificagio média e a secqao dos enp ¢ de dimensao média sendo constituidos por quartzos e micas. A superficie foi ali-
sada uma com aguada forte ou engobe mais avermelhado (Munsell 10R 4/8) no fundo e parede do interior para o exte-

nor e ne topo do bordo. Diametro do bordo: 33 cm; espessura da parede: 0,84 cm.

Ale. Sant. 2004, Corte 2,19, Fossa I (Fig. 9, n.* 8)

Grande tigela ou saladeira. Dois fragmentos sem colagem do borde de Libia de seccao semi circular voltado sobre o
intertor ¢ parede convexa. Apresenta séries de nove ou dez tragos pintados a brance sobre o bordo e no exterior apresenta
uwm pequene sulco. Pasea de textura esponjosa, de cor alaranjada (Munsell 2.5YR 5/6). Possui cerca de 20% de enp, média
e a seccdo dos enp e de dimensao média, sendo constituidos sobrecudo por quartzos e micas, A superficie interior foi ape-
nas alisada com uma aguada mais avermelhada (Munsell 10R 5/8). A aguada, de cor mais avermel hada (Munsell 10R 5/8),

ainda cobre parte da parede exterior. Didmetro do bordo: 30 em; espessura da parede: 0,69 cm.

Alc. Sant. 2002, Corte 2,1 9, Fossa 1 (Fig. 10, n°9) v ]

Grande tigela ou saladeira. Fragmento do fundo plana com decoragio pintada a branco no centra do fundo, for-
mada per uma série de quarro tragos paralelos, pinrados a branco seguidos de ourros ondulados. Pasta de rexcura espan-
josa, de cor alaranjada (Munsell 2.5 YR 6/8). Possui cerca de 20%, classificacio média e a secgdo dos enp de dimensio cans-
tituidos sobretudo por quartzo e micas. A saperficie interna foi alisada com uma aguada forte acastanhada (Munsell 5YR.

4/2) depois brunida do interior para o excerior. Didmerro do fundo: 20 cmy; espessura da parede: 0,61 cm.

Alc. Sant. 2019, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig 10, 1.2 10)

Grande rigela ou saladeira. Pragmento do findo plana com decoracio pinrada a branco consriruida por séries de
circulos que se sobrepoem parcialmente. Pasta de rextura esponjosa, de cor alaranjada (Munsell 5YR 5/8). Possui cerca de
20% de enp, classificacio media e a secgio dos enp é de dimensio. A supetficie interiot & alisada com uma agnada sim-

ples alaranjada (Munsell SYR 6/8). Diamerro do fundo: 10 em; espessura da parede: 0,70 co.

3. 2. 14. Cagoilas (Fig. 7,8, 9 ¢ 10)

As cagoilas, apesar de apresentarem formas semelhantes as das grandes tigelas ou saladeiras,

possuem como trago distintivo essencial os sinais de utilizagio ao fogo e teriam uma urilizagao culi-
niria, podendo também surgir com as superficies vidradas. E frequente terem um formarto de bordo
preparado para receber uma rampa. Nos exemplares vidrados, as asas podem ser duas ou quarro,
Podem enquadrar-se no Grupo Cazeela de Rossellé-Bordoy (1991, p. 169) e na forma n.® 19 de
Bazzana (1979, p. 160).

As cagoilas totalizam 51 exemplares, sendo alvo de descricio e desenho 17.
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3.2 14. 1. Vidradas

As cagoilas vidradas possuem ou bordos de libio de perfil semi circular com aba exterior
para receber um resto (Fig. 7, n.° 1) ou ligeiramente espessado exteriormente (Fig. 7, n.” 2). As
suas paredes sio quase verticais, carenadas e o fundo seria possivelmente abaulado. Apresentam
asas de orelha de seccio ovalada, que partem do bordo ligando-se ao corpo na drea da carena.

As superficies internas e o topo do bordo sio totalmente vidrados a castanho amarelado,
apresentando o exterior apenas alguns pingos ou escorrimentos.

As pastas destas cacoilas sio alaranjadas (Munsell 2.5YR 6/8), bastante esponjosas, com enp
constituidos, sobretudo, por quartzos e micas de dimensio média, Um dos exemplares apresenta
sinais de fogo (Fig. 7, n.® 2),

Catilogo
Alc. Sant. 2061, Corte 2,19, Fossa 1 {Fig. 7, n. 1) i

Cagoila. Fragmento de borde de libio de seccio semi circular com aba exterior para receber um resto, parede
com carena acentuada e fundo convexo. Apresenta uma asa em orelha de perfil ovalado que parte da aba excerior e
assenta na parte inferior da carena. Pasta de textura esponjosa, de cor alaranjada (Munsell 2.5YR 6/8). Possul cerca
de 20% de enp, classificagio média e a secgdo dos enp é de dimensio média. A superficie é vidrada amarelo acasta-
nhade no interior € no topo do bordo com manchas esverdeadas e simplesmente alisada no exrerior com pingos de
vidrado esverdeado. Diametro do bordo: 24 cm; espessura da parede: 0,63 co. Na superficie externa apresenta sinais

de uma trempe

Alc. Sant. 2067, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig. 7, n.2 2) : & )

Cagoila. Fragmento de bordo de libio de secqio quadrangular, ligeiramente espessado sobre o exterior parede verti-
cal com carena. Apresenta uma asa em orelha de perfil ovalado que arranca da parte inferior do bordo e assenta na carena.
Pasta de textura esponjosa, de cor alaranjada (Munsell 2.5YR 6/6). Possui cerca de 20% de enp, classificacio média e a sec-
420 dos enp & dé dimensio média sendo constituidos por quartzos e micas. A superficie interna, o topo do bordo e da asa
¢ parte do exterior da parede sio vidrados com castanho amarelado. Didmetro do bordo: 24 cm; espessura da parede:

0,62 em. Apresenta sinais de utilizagio ao fogo.

3.2.14. 2. Cerdmica comum

No grupo das cacoilas de cerdmica comum registamos uma grande variedade de formas e
tipos de acabamento das superficies, em grande parte semelhante as das grandes rigelas e sala-
deiras. Alguns exemplares apresentam bordos de labio de secgio semicircular (Fig. 8, n* l e 12 ¢
Fig. 9, n.° 9), com paredes que apresentam ou uma ligeira carena, ou sio simplesmente convexas,
com fundo aplanado. Por vezes os bordos sio de perfil criangular, em bisel, voltados para o exte-
rior, sendo as paredes convexas e os fundos planos (Fig. 10, n.% 1, 2, 3, 4, 5, e 7). Exemplar tnico
¢ a cacoila representada na Fig. 11, n.° 8, que tem bordo de secgio semicircular em aba curva
virada sobre o interior para receber um testo ou tampa, e parede verrical.

Tal como sucede com as grandes tigelas ou saladeiras, as superficies destes recipientes
podem ser simplesmente alisadas (Fig. 8, n.° 1, Fig. 9, n.® 1, Fig. 10, n.°* 5 e 8) ou serem alisadas
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Far. 12 ‘Cagoila n.® 1996 (Fig 9, n.® 1), Foto Fot, 13 Cagoilan.® 1995 (Fig. 10, n.? 3}. Foro de Victor S. Gongalves,
de Victor 8. Gongalves

com aguadas fortes ou engobes e de seguida brunidas do centro da base para a periferia o que pro-
duz um efeito radial (Fig. 10, n.% 1, 2, 3, 4, e 7). O exemplar da Fig. 9, n.° 6 apresenta a aguada
forte ou engobe avermelhado brunido no topo do borde, sendo de supor que o fundo também
teria este tratamento, o que nao nos é possivel assegurar, dada a dimensio do fragmento. As colo-
ragGes das superficies podem ser cinzentas escuras acastanhadas (Munsell SYR 2.5/1), ou aver-
melhadas (Munsell 10YR 4/8).

Algumas cagoilas exibem decoracio pintada a branco no bordo, sob a forma de séries de tra-
cos (Fig. 9, n.° 2 e Fig, 10, n.° 4). Igualmente se regista a presenca de sulcos na parede exterior,
quer na ligeira carena que apresentam, quer diferenciando o bordo do inicio da parede, como é o
caso dos exemplares da Fig, 9, n.° 2 e da Fig. 10, n.% 1,2,4,5¢ 8.

As pastas possuem texturas bastante esponjosas com enp constituidos sobrerudo por quare-
zos e micas de secgdo de dimensio média. Sao de diversas tonalidades desde as alaranjadas
(Munsell 2.5YR 6/8) até as cinzentas escuras acastanhadas (Munsell 7.5YR 4/3).

Consideramos, embora com bastantes reservas, o recipiente da Fig. 8, n.? 15 como sendo
uma cagoila, por apresentar, na sua superficie externa, sinais de exposicio ao fogo. De facto, esta
pega, tinica no conjunto do Corte 2 da Alcigova de Santarém, apresenta o bordo de seccao semi-
circular com decoracio ondulada, a parede troncocénica e o fundo plano, o que a poderia rela-
cionar igualmente com as formas abertas dos alguidares. A inexisténcia de qualquer tratamento
da superficie no interior, que foi apenas alisado, parece, no entanto, excluir esta hipétese. A espes-
sura das paredes permite pensar que esta pe¢a é um braseiro. A sua forma poderia estar assim
explicada, concotrendo a favor desta atribuicio a espessura das paredes, os sinais de fogo em

ambas as superficies e a inexisténcia de tratamento da superficie interna.
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Catilogo

Alc. Sant. 2015, Corte 2, I9, Fossa 1 (Fig. 8, n.° 1)

Cagoila. [“-r-ag-rncnm do bordo de secqio quadrangular arredondado e parede espessa convexa. Pasta de textura
esponjosa, de cor rosada acastanhada (Munsell 2.5¥R 574). Possui cerca de 20 % de enp, classificagio média e a secgio dos
enp ¢ de dimensio média e ¢ constituido sobretudo par quartzos e micas, A superficie i alisada com umna aguada sim-
ples de cor acastanhada no interior (Munsell SYR 5/4) ¢ cinzenta escura no exterior (Munsell SYR 5/1), Didmetro do

bordo: 36 cm; espessura da Fan‘de‘ 0,89 cm. Apresenta sinais de queéimado no exrerior de ter ido ao fume.

Alc. Sant. 1955, Corte 2, K 9, Fossa 2 (Fig. 8 n.° 12)

Cacoila. Fragmento de bordo de Libio de secgio semi circular e parede convexa, A separacio entre o bordo ea parede
faz-se por uma canelura na superficie exrerior da parede: Pasta de textura esponjosa, de cor acastanhada e acinzenrada
escura (Munsell 7. SYR 4/1). Possui cerca de 20 % de enp, classificacio média ¢ a seccdo dos enp & de dimensio média,
sendo constituidos sobretudo por quartzos e algumas micas. A superficie inrerna e externa for simplesmente alisada ¢
apresenta a mesma coloragio que a pasta e zonas mais claras acastanhadas (Munsell 7.5YR 5/4). Diamerro do borde: 15,2

cm; espessura da parede: 0,59 cm.

Ale. Sant. 1954, Corte 2, K9, Fossa I (Fig, 8, ne 13 )

Cagoila. Fragmcn;o de bordo de libio de secco semi circular e pasede convexa. Possui uma canelura que faz a sepa-
ragic entre o bordo ¢ o inicie da parede convexa. Apresenta sinais de decoragdo pintada sob a forma de uma faixa branco
ropo do bordo. Pasta de textura esponjosa de cor castanha alaranjaca (Musisell 2.5YR 5/4). Possui cetca de 20% de enp,
classificagdo média ¢ a secqdd dos enp ¢ de dunensdo média. A superficie tol alisada com uma aguada da cor da pasta.
Didmerro do bordo: 30,4 cm; espesstira da parede: 0,70 cm.

Alc. Sant. 1956, Corte 2, ] 9, Fossa 6 (Fig. 8, n.” 15) 3

Possivel cagoila (7). Fragmento que permite a teconstituicio rotal com borde de libio de secgiio semi cireular com
decoragio ondulada no tope do bordo, parede envasada e base plana. Pasta de textura esponjosa, de cor cinzenra
(Munsell 10R 5/1) no cerne ¢ extenor acastanhado (Munsell 10R 4/2), Possui cerea de 20% de enp, classificagio média e
4 sergo dos enpé de dimensas media, sende o8 enp constituitlos sebrenide por quartzese alguimas micas, A supericie
¢ bascante uregular, tendo sido alisada com uma aguada que possui as cores da pasta e castanho um pouco mais clare

(Munsell 7.5YR 6/4). Didmerro do bordo: 28 cm. Didmetro da base: 22 em; alcura: 8 em; espessura da parede: 1,12 cm.

Alc. Sant. 1996, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig. 9, n.0 1)

Cagoila. Quatre fragmentos com colagem que permitem a reconstituigdo toral com bordo de secgio semi circular
voltado para o mtenior, parede convexa e fundo plano. Pasta de textura esponjosa, de cor cnzenta acastanhada (Munsell
5YR 2.5/1). Possui cerca de 20 % de enp, dassificagio média e a secgio dos enp ¢ de dimensio média sendo constituidos
por quartzos e micas. A superfice foi simplesmente alisada ¢ apresenta & mesma coloragio que a pasta. Didmerro do

bordo: 32 cm; didmetro do fundo; 12,8 amy altura: 7.2 cm; espessura da parede: 0,77,

Ale. Sant. 2013, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig. 9, n.% 2)

Cagoila. Dois fragmentes com colagem do bordo de 1ibio de seccao semi circular voltado sobre o interior e parede
convexa. Apresenta decoragao de séries de 8 trages brancos pintados sobre 0 bordo ¢ um suleo na parede. Pasta de tex-
tura esponjosa, de cor cinza. esc. acastanhado (Munsell 7.5YR 4/3). Possul cerca de 10% de enp, classificagio média e os
enp de secgdo de dimiensdo média sio constituidos por quartzo, micas e algum calcirio. Superficie interna simplesmente
alisada com agnada com tracos do torno de cor cinzenta escura (Munsell 2.5Y 3/1). Didmetro do bordo: 32 cm; espessura

da parede: 0,90 em. A cor cinzenta escura devesse & cozedura, mas também ao contacto com o fogo.
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Fig. 10 1-5, 7 e 8: cacoilas; 6: rigela; 9 e 10: grandes tigelas ou saladeiras.
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Alc. Sant. 2008, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig, 9, n.* 6)

Cagoila. Fragmento do bordo de libio com o topo aplanado e parede convexa. Pasta de textura esponjosa, de cor cas-
ranha acinzentada (Munsell 7. 5YR 4/2). Posswi cerca de 20% de enp, classilicagao média e a secgao dos enp é de dimensio
média ¢ constituidos sobretudo por quartzo e micas. A superficie ¢ de cor cinzenta escura e acastanhada (Munsell Z.5YR
5/4), alisada com aguada simples ¢ 0 tope do bordo encontra-se brunida, Diamerro do bordo: 30 cmy; espessura da parede:

0,71 cm. Apresenca sinais de queimado no exterior.

Ale. Sant. 1994, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig. 9, n.0 9)

Cagoila. Dois fragmentos com colagem de borde de libie de sec¢ao semi circular e parede convexa com carena.
Apresenta um sulca ligeiro na parede exterior, na zona da carena, Pasta de textura esponjosa, de cor laranja acastanhada
(Munsell 2. SYR 6/6). Possui cerca de 20% de enp, classificagio média ¢ a secgio dos enp ¢ de dimensio média e consti-
tuidos sobretudo por quartzo ¢ micas. A superficie interna for alisada com uma aguada forte ou engobe (de cor mais acin-
zentadn/acasranhada (Munsell 2. SYR 3/1) e cascanha (Munsell 2. 5¥R 4/4) ¢ brunida do interior para o exterior. Didmetro

do bordo: 30 cm; espessura da parede: 0,84 cm. Apresenta sinais de fogo no exterior.

Ale. Sant. 2001, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig, 10, n.® I) il

Cagoila Quarro fragmentos (tés com colagem) quie pernitem ver a quase totalidade da forma. Bordo de secgdo trian-
gular voltada para a exterior, parede convexa e fundo plano. Apresenta como decoragio séries de pelo menos cinco tragos
a branco no topo do bordo. Pasta de rextura esponjosa de cor avermelhada (Munsell 10YR 5/6) avermethado com cerne
acastanhado. Possui cerca de 20 % de enp; classificacio média e a seegao & de dimensio média predominando os quartzes
e as micas. A superficie for alisada com uma aguada forte ou éngobe avermelhade (Munsell 10YR4/8) e quase preto 10YR
2.5/1),e brunide do centro paraa perifetia. Didmetro do bordo: 33 cm; didmetro do fundo: 14 cm; aleura: 11,6 cm e espes-

sura da parede: 0,73 cm. Apresenta sinais de utilizagio ao fogo.

Alc. Sant. 2014, Corte 2, I 9, Fossa 1 (Fig, 10, 0.2 2)

Cagoila. Fragmento do bordo de secgio triangular voltade para o exterior e parede convexa. Pasta de textura espon-
josa, castanha escura (Munsell 2.8YR 3/1). Possui cerca-de 20 % de enp, classificagio média e a secgio dos enp é de dimen-
sio média composto sobrerudo por quartzo, micas e algum calcdrio. O topo do bordo e superficie interna com aguada
forte ou engobe da cor da pasta e negro, brunida do centro para a periferia. Diametro do bordo: 30 cm; espessura da

pacede; 0,91 e, Escuro da cozedura mas parece também ter ido a0 hume

Alc. Sant. 1995, Corte 2, 1 9, Fossa 1 (Fig. 10, n.2 3)

Cagoila. Dois fragmento do bordo de labio ¢m bisel, de secgio rriangular e parede convexa com carena. Pasta de tex-

tura esponjoesa, de cor laranja acastanhada (Munsell 2.5YR 6/6). Possui cerca de 20% de enp, classificagao média e a sec¢ao
dos enp é de dimensie média e sao constituidos sobretudo por quartzo e micas: A superficie interna foi alisada com uma
aguada forte ou engobe de cor mais acastanhada (Munsell 2.5YR 3/1) ¢ brunida do centro para a periferia. Diamerro do

bordo: 30 cm; espessura da parede: 0,86 cm. Apresenta sinais de fogo no exrerior.

Ale. Sant. 2011, Corte 2, 19, Fossa 1 (Fig. 10, n.0 4)

Cagoila. Dois fragmentos com colagem do bordo de secgio triangular, voltado para o extériar e parede convexa.
Apresenta uma série de tragos pinrados a branco sobre o borde. Pasra de rextura esponjosa de cor resada (Munsell 10YR
6/6). Possui cerca de 30 % de enp, classificagio méidia e 1 seccao dos enp & de dimensao média constimnidos sobretudo por
quartzos e micas. A superficie interior ¢ 0 topo do bordo foram revestidos com aguada forte ou engobe avermelhado
(Munsell LOYR 4/8) e brunido do cento para a periferia. Didmetro do bordo: 28 cm; espessura da parede; 0,78 cm.

Apresenta sinais de exposicio a0 fogo 0o exterior
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Ale, Sant. 2033, Corte 2, [ 9, Fossa 1 (Fig. 10, n.° 8)
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Alc. Sant. 2009, Corte 2, 19, Fossa 1 (Fig. 10, n.° 5) X

Cacoila. Dois fragmentos sem colagemn do bordo em bisel de secgio triangular volrado para o exterior e parede con-
vexa. Pasta de textura esponjosa de cor preta. Possui cerca de 30%, classificagio média e a secgio ¢ de dimensdo média.
A superficie ¢ de cor preta e foi alisada, Didmetro do bordo; 24 cmy; espessura da parede: 0,70 cm. Encontra-se muito

queimado da cozedura mas também de rer sido exposto ao fogo.

Alc. Sant, 1 997, Corte 2, 1 9, Fossa 1 (Fig. 10, n.* 7)

Cagoila. Fragmento do bordo em bisel, de secdo eriangular, voltado para 0 exterior ¢ parede convexa Apresenta

séries de 8 tracos branéos sobre o bordo. Pasta de textura esponjosa de cor alaranjada (Munsell 2.5YR 5/8), Possui cerca
de 20%, classificagio média. O interior ¢ o topo de bordo foram alisades com aguada forte ou engobe acastanhada
(Munsell 2.5YR 4/4) e brunidos do centro para a periferia. Didmetro do bordo: 24 cm; espessura da parede: 0,60 cm.

Apresenta sinais de exposicio ao fogo.

Cagoila. Fragmento do bordo de secgio semi circular em aba e virado sobre o interior preparado para receber um
testo e parede quase vertical. Pasta de textura esponjasa cinzenta escura (Munsell Z.5YR 4/1). Possui cerca de 20% de enp,
classificacio média ¢ a secgdo dos enp & de dimensio média. A superficie foi alisada, cor cinzenta muiro escura (Munsell
7.5YR 2. 5/1). Didametro interno do berdo: 18 cm; espessura da parede: 0,70 cm. Apresenta-se muito queimado de ter sido

exposte o fogo.

3.2, 15. As panelas (Figs. 5, 11 e 12 ¢ Foto 14)

Constituindo de longe a forma mais representada em Santarém, pudemos identificar um

total de cento e cinquenta e cinco fragmentos de panelas, sendo o nosso catdlogo composto por
trinta e uma destas pecas, das quais uma é vidrada.

As panelas eram recipientes que serviam para a cozedura de alimentos. Podendo apresentar

alguma variedade no tipo de bordo e colo, geralmente possuem o corpo globular ou bitroncoco-

nico, o fundo plano ou ligeiramente convexo e duas asas opostas.

Esta forma integra-se no grupo marmita de Rossellé-Bordoy (1991, p. 168), sendo os exem-

plares que mais se assemelham com a generalidade das formas de que dispomos os representa-
dos nos n.* 77 e 80, e tipo S olla de Bazzana (1978, p. 154, Fig. 5, n.° 3).

3.2.15. 1. Vidrada

Em Santarém, existe uma tnica panela vidrada (Fig. 12, n.® 5). Trata-se de um exem-

plar de bordo de secgdo triangular, espessadoe e exvertido, cole alto, troncocénico ¢ inicio

de corpo globular, que se diferencia do colo através de uma canelura. Este bordo apresenta

um ressalto no interior, que servia certamente para receber uma rampa.

A superficie interna foi vidrada com um tom amarelado (melado) uniforme. O exterior foi

simplesmente alisado e a parte superior do bordo apresenta sinais de desgaste.
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Catilogo

Alc. Sant. 2104, Corte 2, 1 9, Fossa 1 (Fig. 12, 1.0 5)

Panela. Fragmento de bordo de secgio miangular, espessaco e exvertido, calo alto diferenciado e roncoconice ¢ inicio do corpo

globular que se separa do eolo através de uma canelura. Esta farma de bordo apresenta um ressalto no interior que servia cerca-
mente para receber uma tampa, encontrando-se 0 topo do borde rom a superficie desgastada. Pasta de textura bastante esponjosa
de cor alaranjada acasranhada (Munsell 2.5YR 5/6). Possui uma quantidade consideravel de enp de dimensao media e pequena.

A superficie interna foi vidrada com um rom amarelado (meladoy uniforme. O exterior foi simplesmente alisado e

apresenta a mesma coloragio que a pasta. Diametro do bordo: 13 cin; espessura da pamlw 044 em.

3.2. 15, 2. Cerdmica comum

Na Alcagova de Santarém, as panelas oferecem uma diversidade formal considerdvel. Assim,
puderam identificar-se um conjunto destes recipientes (Grupo I) que se caracteriza por bordos de
perfil quadrangular mais ou menos espessado (Fig. 11, n.°* 1 ¢ 3) e ligeiramente biselado (Fig, 11,
n.% 2, 4, 6 e 11}, ou semicirculares (Fig. 11, n.%* 8 e 10), sendo os colos, pouco diferenciados, estran-
gulados e curtos e os corpos bitroncocénicos no caso da tnica panela deste grupo cujo perfil se
encontra completo (Fig. 11,n.° 1). E de supor, no entanto, que os corpos destas panelas pudessem
ser igualmente globulares. As asas de fita, verticais, partem sempre do topo dos bordos e assentam
a meio do corpo. Os exemplares representados na Fig. 11, n. 1 e 2, apresentam um ressalto na
parte interna do bordo, para receberem uma tampa.

Além de algumas ranhuras presentes no corpo destas pecas, sob as asas ou diferenciando os
colos do inicio do corpo, algumas panelas apresentam decoracio pintada a branco. No caso da
panelada Fig. 11, n.° 1, a decoracio é constituida por séries de trés tragos grosseiros pintados de
branco sobre a parte superior do corpo, na horizontal, e outro trago na parte central; no outro
exemplar (Fig. 10, n.° 3) a decoracio é feita com: uma série de onze tracos finos, pintados a branco,
na vertical, localizados na parte superior do corpo e com uma série de quatro tragos idénticos, na
parte exterior do bordo. As dimensdes destas panelas sio diversas, padendo os bordos atingir os 15
cm de didmetro para o maior, ¢ 0s 8 cm para o de menores dimensaes.

As panelas do Grupo Il apresentam bordos de perfil semi circular com espessamento exterior,
¢ exvertidos, colos pouco diferenciados, estrangulados e corpoes globulares (Fig. 5, n.2s 10, 12, 13,
14,15 e 17, Fig. 11,n" 5 e Te Fig. 11,09 2,4, 6, 8, 10, 12 e 14). As asas de fita ou de secgao ova-
lada, verticais, partem do topo do bordo, nos casos dos exemplares da Fig, 5, n.% 10, 12 e 13.

A decoragio também esta presente neste grupo com motivos semelhantes aos descriros ante-
riormente, como ¢ o caso do exemplar da Fig. 11, n.® 7, em que estdo presentes os trés tragos gros-
seiros pinrados com tinta branca, mas desta vez obliquos e nio na horizontal. Salientamos ainda a
presenca deste mesmo tipo de decoragdo na pequena panela da Fig. 5, n.° 12. Os restantes exem-
plares que englobamos neste grupo apresentam uma decoracio limitada a uma faixa pinrada de
branco, no bordo (Fig 5, n.% 10, 14 e 17 e Fig. 12, n* 2 e 12.

As panelas do grupo Il apresentam bordos de labio de seccio semicircular, colos altos bem
diferenciados e o inicio de corpos que supomos serem globulares (Fig. 12, 0. 1,7, 9, 11 e 13. Na
forma dos colos existe, no entanto, uma variedade consideravel, entre formas esvasadas (Fig. 12,
n.2 11 e 13), cilindricas e com caneluras exteriores (Fig. 12, n.® 7). Registam-se ainda colos exverti-
dos com o bordo virado para e interior (Fig. 12, n.? 9). Consideramos igualmente neste grupo o
exemplar representado na Fig. 12, n.® 1, pois apresenta rambém um colo bem diferenciado, alto e







slimits di ke de Santarém
CAMENAEGASE Y MAAGARIA HERE,

155

exvertido. No caso desta pequena panela com caneluras na parte superior do corpo, este seria cer-
tamente bitroncocénico, verificando-se igualmente a existéncia de uma asa, vertical, de perfil ova-
lado, que parte do topo do bordo que assentaria sensivelmente a meio do corpo,

Consideramos apenas duas panelas no Grupo III, que se distingue dos restantes pelo facto dos bor-
dos se apresentarem espessados e voltados para o exterior, sendo possivelmente o corpo globular.

Impossivel de integrar nos Grupos que estabelecemos, o exemplar da Fig. 12, n.® 15 é tinico.
Apresenta um borde de libio biselado, ndo tem praticamente colo e o corpo seria certamente globular.

A panela representada na Fig. 12 n.® 9 apresenta um corpo globular e a base plana.

De uma maneira geral, as pastas das panelas sao de textura esponjosa ou pouco esponjosa, apre-
sentando normalmente bastantes enp de dimensio pequena e média. As coloragoes variam entre os ala-
ranjados (Munsell 2. S5YR 5/6), os acastanhados (Munsell 5YR 4/4), ou os rosados (Munsell 5 YR 6/6).

As superficies foram alisadas com aguadas que, ou permaneceram das mesmas cores que as
pastas, ou apresentam tonalidades mais escuras, acastanhadas (Munsell 10 YR 3/1) ou castanho
acinzentadas (Munsell 5YR 4/1), devido ao processo de cozedura. Frequentemente, a parte inferior
da asa ou do corpo apresenta sinais de exposicio ao fogo.

Encontramos paralelos muito proximos das panelas de Santarém em estagdes arqueoldgicas
como o Cerro da Vila (exemplares n.% 13 e 58) e, sobretudo no que diz respeito a decoragio com
05 Lrés tragos grosseiros paralelos obliquos, nomeadamente os exemplares apresentados com o n.*
14, 18 e 60, que possuem uma s6 asa (Matos, 1991, p. 439 e 440).

Constatamos igualmente que a panela da Fig. 12, n.° 7 apresenta grandes semelhangas com o
exemplar n.° 2 da fig. 7 do Castelo de Salir (Catarino, 1992, p. 35-36). As panelas por nés designadas
por grupo I tém afinidades com a da Fig, 8, n.° 1 (p. 37 e 38). Este conjunto de mareriais surge na
camada 6 deste sitio arqueolégico, com uma datagio que aponta para o séeulo XI-XI1

As Mesas do Castelinho oferecem também exemplares semelhantes aos de Santarém (Guerra
e Fabido, 1993, p. 95).

As interven¢Oes na drea urbana de Lisboa, nomeadamente na Rua Augusta (Lisboa Subterrinea,
1994, p. 237, n.%* 297 e 298), forneceram pelo menos dois potes ou panelas com decoracio de pinceladas
mais elaborada que as de Santarém, mas com a mesma remdtica decorativa, datadas dos sées. XI- XII

Em Mértola (Macias, 1991, p. 409 e 410), as panelas n.°* 5 e 8, estdo datadas do século XI-XII
e apresentam semelhancas com as da Alcicova de Santarém.

As panelas provenientes de Vale do Boto (Castro Marim) e do Castelo Velho de Alcoutim
(Catarino, 1988, p. 124 e 125) possuem parecen¢as assinaldveis com as de Santarém.
Efectivamente, as panelas do tipo I com o colo bem diferenciado apresentam semelhancas com os
da Fig. 13, n.° 11 de Santarém, encontrando-se daradas, no Algarve, do século XI-XII; do tipo 111,
com datacio do periodo califal até ao século X1, assemelham-se is da Fig. 13, n.% 2-14.

Catilogo

Alc. Sant. 1911, Corte 2, K9, Fossa 3 (Fig. 5, n.o 10)

Panela. Dois fragmentos com colagem do bordo, parede e asa. Ligagio do bordo ao bojo cbtida através de um estrangula-
mento na parede, Bordo exvertido e em bisel e corpo muiro possivelmente globular. No inicio do bojo é visivel uma canelura. Pinmura
branca e uma linha vertical, também pintada a branco no corpo. Asa vertical, de secgio oval. Pasta de rextura esponjosa, de cor ala-
ranjada (Munsell 2.5YR 6/8). Possui cerca de 20% de enp, classificagio média e a secgio dos enp ¢ de dimensio média constituida
por quartzos, micas. A superficie foi alisada comn uma aguada que ficou acnzentada / acastanhada (Munsell 25YR 4/1), no exterior

devido d coredura. A superficie interma mantevea cor da pasta. Diametro do bordo: 9.2 cm; espessura da parede: 036 e
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~Ale. Sant. 1926, Corte 2 K9, Fossa 2 (Fig. §, n.» 12)

Panela. Trés fragmenros com colagem de que estd ausente © (undo. Ligagio do bordo ag bbjo obuda através de um
escrangulamenro da parede. Bordo exverrido ¢ corpo globular. Superficie extérna do bojo decorada com tragos obliguos
pintados de branco. Asa curva, vertical ¢ de secdo oval. Pasta de textiera esponjosa de cor acnzentada no ceme (Munsell
LOYR 6/1) e-acastanhada no exterior (Munsell 3 YR 5/6) ou totalmente cinzenta escura numa parte da pega (Munsell SYR
4/1). Possui cerca de 30% de enp, classificagio média e a secgao dos enp ¢ de dimensao média, sende compestos sobre-
tudo por quartzos e micas. A superficie foi alisada com uma aguada que ficou cinzenta ¢scura pelo menos em parre da

pega, no exterior (Munselle a superficie interna mantém, em parte, a cor acastanhada da pasta. Didmetro do bordo: § em;

espessura da parede: 0,34 cm. Apresenta sinais de rer sido exposta a0 fogo,
Ale. Sant. 1976, Corte 2, |8, Fossa | (Fig 5, n.° 13)

Panela. Fragmento de bordo e asa. Bordo exverrido e ligeitamente espessado. \) que existe da parede deixa supor
estarmos ra presenga de um colo alto e desenvolvido, com paredes concavas. A asa parte do borda e era, seguramente,
vertical e de secgao oval. Pasea de texrura esponjosa de cor cinzenta acastanhada no cece (Munsell 10YR 6/1) e alaran-
jada acastanhada no exterior (Munsell 2.5YR 5/6), Possui cerca ce 20% de enp, classificagio média e a seccio dos enp & de
dimensao média, sendo constituidos por quartzos. A superficie foi alisada com uma aguada de cor alaranjada como a
pasta, porvezes mais acastanhada. Didmerro do bordo: 12 e espessura da parede: : 0.8 co.

" Al, Sant. 1934, Corte 2, K 9, Fossa 3 (Fig. 5, n.o 14) .

Panela. Trés fragmentos com colagem de bordo ¢ boje de panela, com hnrdn e-xwmdo em bisel. Ligacio do
‘bordo ao bojo abrida através de um estrangulamento na parede. Corpo glebular. Caneluta no inicio do bojo. Pasta de
textura pouco espanjosa de cor alaranjada (Munsell 2.5YR 5/6). Possui cerca de 20% de enp, classificagio média e a sec-
¢io dos enp ¢ de dimensao média e pequena sendo constituidos por quartzo e micas. A superficie for alisada com uma
aguada casranha acinzentada devido a cozedura. (Munsell 2.5YR 4/1). Didmeero do berdo: 11 cm; espessura da parede:

0,34 cina

Ach Sant. I‘?? ", Corte 2, I ), Fossa 6 (Fig, 5, n’ 15)

Fragmente de bordo de panela, com bordo exvertido e em bisel. Pasta de texcura esponjosa de cor laran_]u acasta-
nhada (Munsell 2.5YR 5/6). Possui cerca de 20% de enp, classificacio média e a seccao dos enp ¢ de dimensiio pequena e
méchia sendo constituidos por guartzos & micas. A superficie foi alisada com uma aguada da mesma cor que a pasea.

Diametro do bardo: § cm; espessura da parede: 0,38 cm.

AL Sa, 1935, Core 3, K9, Fosa 3 (i 5, 17)

Fragmento de bordo ¢ bojo de panela, de colo curto e pouca desenvolvido e bordo exvertido e espessado. Carpo
globular. Pasta de rextura esponjosa de cor acinzentada (Munsell SYR 5/1) junto a superficie interna ¢ alaranjada
(Munsell 2.5YR 6/8) na exrerna. Possul cerca de 20% de enp, classificagio média e a seecao dos enp & de dimensio meédia
sendo constituidos sobretudo por quartzos e micas. A superfieie foi alisada com uma aguada da cor da pasta, sendo o
Intenor cinZento e o exterior ¢ uma parte do interior do borde alaranjado, Didmetro do bordo: 12 em; espessura da

parede: (0,34 cm

Alc. Sant. 2084, Corte 2, Fossa Fig, 11, n.” 1)
Panela. Seis fragmentos com colagem que produzem o per(il completo, Bordo de seccio quadrangular, espessado,
colo curto, estrangulado ¢ corpo bitroncocénico e base plana. Do topo do bordo partem duas asas verticais, de fita que

assentam sensivelmente a meio do corpe. A parte supetior do corpo apresenta uma série de estrias do tomo/ caneluras e

esta decorada com trés tragos grosseiros pinrados a branco, na honzontal. A pasta ¢ de textua esponjosa de cor acasta-

nhada (Munsell 2.5YR 4/6). Possui cerca de 20% enp, classificacio média e a seccio dos enp € de dimensdo média consei-
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Fot. 14 Panela n.® 2084 (Fig: 11, n.” 1). Foto Victor 8. Gongalves

05 por quartzos e micas. A superfi

¢ foi alisada com uma aguada mais avermelhada (Mun

1l 10YR 5/6) e cin:

Sute]

escura da exposicio ao fogo. Didmetro do bardo: 13,5 cm; didmetro do fundo 14 cm; aleura 19 cm; espessura da parede

0,52 cm.

Ale. Sant. 2034, Corte 2, I 10, Fossa 4 (Fig. 11, n.* 2)
Panela. Dois fragmentos com colagem do bordo de secgio triangular e arranque de asa de fita que parte do bordo.

Colo pouco diferenciado. Apresenta uma pequena ranhura sob o arranque da asa. Pasta d

exturd pouco esponjosa de

cor alaranjada (Munsell 2.5YR 6/6), Possui cerca de 20% de enp, classific,

¢iio boa e secgdo dos enp ¢ de dimensao média
sendo constituidos por bastantes quartzos. A superficie foi alisada com uma aguada acastanbada escura (Munsell 10YR

3/1). Digmerro do bordo: 14 em; espessura da parede: 0,50 cm. Apresenta bastantes concrecdes calcdrias.

Ale. Sant. 2025, Corte 2,1 9, Fossa 1 (Fi

&

o i L

Panela. Dois fragmentos sem colagem, do bardo de labia de secgan semi ciceular, com espessamento exterior, colo

alindrico bem diferenciado e inicio do corpo hemisférico, Apresenta uma ranhura que diferencia o colo do bojo e deco

fagio pintada branco num conjunto de tragos na verrical presentes no corpo. Pasta de rextura esponjosa de cor castanha,
<

rosada acinzentado (Munsell 5YR 5/3). Superfic

alisada com aguada da cor da pasta e com manchas de tons proximos

desea. Didmerro do bordo: 12 em: espessura da parede: 0,36 cm. Pintura muito desgastada.

Ale. Sant. 2021, Corte 2, I 10, Fossa 4 (Fig 11, n.° 4)

nra uma asa de

Panela. Fragmento do bordo de secgio triangular, colo pouco diferenciado e corpo globular, Apres

fira que arranca do bordo

esenta uma pequena ranhura na bojo, Pasta de textura esponjosa de cor (Munsell 10R 5/8)

Possuli cerca de

de enp, classificagio boa e a seccan dos-enp & de dimensao média. A superficie exterior foi alisada com
umaaguada acastanhada (Munsell 2.5YR 5/2). Diametro do borde: 15 ¢m; espessura da parede: 0,38 cm. Apresenca sinais

de fogo na parte inférior da asa
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Ale. Sant. 2027, Corte 2,18, Fossa 1 (Fig, 11, n.° §)

Panela. Fragmento do bordo de seccio semicircular com espessamento externo, colo pouco diferenciado e corpo
hemisférico, Pasta esponjosa (Munsell SYR 5/8). Possui cerca de 10°% de enp, classificagio boa e a seegio dos enp & de
média. A superficie for alisada com uma aguada acastanhada (Munsell Z5YR 5/3). Didmetro do bordo: 14 cm; espessura

da parede: 0,45 cm.

Alc. Sant. 2024, Corte 2, 19, Foss4 3 (Fig, 11, n.° 6)

Panela. Fragmento do borde de secgio triangular, colo exvértido e inicio da parede globular. Apresenta uma
pequena ranhusa que diferencia o colo do corpo. Pasta de textura esponjosa de cor castanha rosada (Munsell SYR 5/3),
Possui cerca de 20% de enp, classificagio média e a secgio do enp é de dimensio média sendo constituidos por quartzo e
micas. A superficie & da cor da pasta e foi alisada e apresenta manchas da cozedura casranha acinzentada (Munsell SYR

4/1). Diamera do berdo: 14 em, espessura da parede: 0,52 cm.

~ Ale. Sant. 1957, Corte 2, K 9, Fossa 2 (Fig. 11, n." 7)

Pancla. Cinco fragmentos com colagem do bordo de libio de secgdo semt circular espessado no exterior ¢ esvasado,
cola curto, estrangulado ¢ parte do corpo hemisfério, Possui decoragdo constituida por trés tragos grossos pintados a
brance sebre o bojo ¢ ligeiras ranhuras na distingdo do colo e do corpe. Pata de textura pouce espenjosa com o cerne cin-
zento (Munsell 10R 4/1) ¢ alaranjada rosada no exterior (Munsell 2.5YR 6/8). Possui cerca de 20 % de enp, classificagao
média ¢ a secgao dos enp é de dimensio média a grande consituidos essencialmente por quartzos e micas e alguma ceri-
mica moida, A superficie exterior foi alisada com uma aguada que apresenta diversas tonalidades devido a cozedura enrre
o alaranjado {Munsell 5YR 6/6} e cinzento acastanhado SYR 4/1). A superficie interna foi simplesmente alisada de cor

alaranjada como o exterior d pasta. Diametro do bordo: 13 emy; espessura da parede: 0,3 cm.

Alc. Sant. 2020, Corte 2,110, Fossa 4 (Fig. 11, n.* 8)

Panela. Fragmento do bordo de libio de secgdo semi circular, com espessamento exterior, colo cilindrico bem diferen-
ciado e inicio do corpo hemisférico. Apresenta apenas uma pequena ranhura no colo. Pasta de textura muiro esponjosa de
cor alaranjada (Munsell 2. SYR 5/6). Possui 20% de enp, classificagio média e a secgio dos enp é de dimensio média sendo
constituidos sobretudo por quartzos e micas, A superficie foi alisada com aguada da cor da pasta e acinzentada (Munsell 2.

5 YR 4/1). Didmertro do bordo: 14 cm; espessura da parede: 0,29 cm. As variantes na cor sao devido & cozedura.

Ale. Sant. 1908, Corte 2, K 9, Fossa 2 (Fig. 11, n.° 10)

Panela. Dois fragmentos do corpo globular e base plana. Apresenta o local onde assentaria uma asa e na parte supe-
rior do corpo possut uma série de caneluras ligeiras, do rorno. Pasta de rextura esponjosa de cor alaranjada (Munsell
2.5YR 5/6) e acastanhada (Munsell 2.5YR 4/4). Possui cerca de 20% de enp, classificagao bea e a secgio dos enp é de
dimensdo média. A superficie foi alisada com uma aguada que no processo de cozedura ficou mais escura que a pasta,

com tonalidades acastanhadas e acinzentadas. Diametro do funde: 14,4 cm; espessura da parede: 0,35 cm.

Ale. Sant. 2029, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig. 11, n.0 9)

Panela. Fragmento de bordo de secqio semicircular colo diferenciado do corpo hemisférico. Apresenta uma ligeira
canelura que separa o colo do corpo. Pasta de textura esponjosa de cor (Munsell SYR 6/6). Possui cerca de 10% de enp,
classificagio média e a seeqin dos enp € de dimensio média. & superficie foi alisada e & de cor alaranjada (Munsell 5 YR

6/6). Didmerro do bordo: 15 cm; espessura da parede: 0,41 cm.

Alc. Sant. 2040, Corte 2, 1 10 (banguete sul), Fossa 4 (Fig. 11, n.0 11)
Panela. Dois fragmentos com colagem do borde de secgio criangular com espessamento exterior, colo cilindrico

pouco diferenciado e corpo glebular. Arranque de uma asa de fira do bordo. Possui um Suleo no inicie do corpo Pasta
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de textura muita esponjosa de cor rosada (Munsell $YR 6/6), Possui cerea de 20% de enp, classificagio média @ a secgio
dos enp & de dimensio média. A pasta foi alisada com uma aguada que ficou quase preta na cozedura (Munsell 7.5 YR

3/2). Didmetro do berdo: 10 cm; espessura da parede: 0,31 em,

Alc. Sant. 2041, Corte 2, I 10 (banquete sul), Fossa 4 (Fig. 12, n.2 1)

Panela. Dois fragmentos do bordo de libio de secgao semi circular espessado no exterior com duas caneluras colo
pouce diferenciado ¢ cofpo trencoconico: Possui tuma asa de fita que arvanca do bordo e termina na parte inferior do corpa,
O bordo e corpo apresentam um conjunto de caneluras, Pasta de textura muiro esponjosa de cor acastanhada (Munsell 2.5
YR 4/2). Possui cerca de 30 % de enp, classificagio média e a secgao dos enp ¢ de dimensdo média: A superficie for Alisada

com aguada cinzenta escura (Munsell Z5YR 3/1). Didmetro do borde: 15 cmj espessura da parede: 0,37 cm.

Ale. Sant. 1959, Corte 2, K 9, Fossa 2 (Fig, 12, n.0 2)

Panela: Fragmento de berdo de libio de secgio semi circular, com espessamento e exvertido, colo alto e estrangu-
lado e inicio do corpe hemisférico, Apresenta decoragdo de uma faixa pintada a branco no topo do berde, com escorri-
mento para o interior, ¢ possivelmente no cola (ndo é possivel rer a certeza dada a dimensao do fragmenta). Pasta de tex-
tura espanjosa de car alazanjada (Munsell 2.5YR 6/6). Possui cerca de 30% de enp, classificagio média e a seccdo dos enp
& de dimensio média constituida por quartzes, micas ¢ cerimica moida. A superficie externa e interna foi alisada com

uma aguada cinzenta escura SYR 5/1). Didmetro do bordo: 16 em; espessura da parede: 0,6 cm.

Ale. Sant. 2035, Corte 2, I 10 (banquete sul), Fossa 4 (Fig 12, n.° 3)

Panela; Fragmento do bordo de su:g'e‘w triangular com espessamento exterior ¢ exvertide, colo pouce diferenciado igual-
mente exvertido ¢ infcio da parede globular. Arranque de asa de fita que paree do bordo. Apresénta uma canelura que difetencia
o colo do bojo, Pasta esponjosa cor alaranjada (Munsell SYR 5/6) e cinzenta escura (Munsell SYR 4/1), Possui cerca de 30% de
enp, classificagio média e a seccio dos enp é de dimensio média. A superficie foi alisada com uma aguada com cores que podem
ir desde o laranja (Munsell SYR §/6) ao cinzento escuro (Munsell SYR 4/1). Didmetro do bordo: 16 cmy; espessura da parede: D46

cm. Apresenta sinais de queimado da cozedura e de ter estado exposto ao fogo e vestigios de desgaste da aguada no bordo e asa,

Alc. Sant. 1958, Corte 2, K 9, Fossa 1 (Fig. 12, n.* 4)

Panela. Cinco fragmentos com colagem do .bardo de libio de secgio semi circular espessado no exterior e esv:
cola curto, estrangulado e parte do corpo hemisfério. Fossui uma asa de fita que amranca do topo do bordo e assentaria
na base do bojo. A pasta ¢ de textura esponjosa de cor acastanhada (Munsell SYR4/4}. Possui cerca de 20 % de enp, clas-
sificagio média e a secgio dos enp é de dimensdo pequena e média, sendo constituido por quartzo, micas ¢ cerimica
moida. A superficie foi alisada com uma aguada castanha mais eseura (Munsell SYR 3/2). Diametro do borda: 14,4 em.

Possui sinais de ter ido ao fogo.

Alc. Sant, 1962, Corte 2, K 9, Fossa 1. (Fig. 12, n." 6)

Panela. Dois fragmentos com colagem do bordo de libio de secgio semi eircular espessado no extenior e esvasado, colo
curto, estrangulado e parte do corpo hemisferio. Pasta de texrura esponjosa de cor casranha acinzenrada (Munsel] 7.5 YR4/2).
Possui cerea de 20 % de enp, classificagio média ¢ a seccdo dos enp € de dimensiio média, sendo constituidos sobretudo por

quarrzos e micas. A superficie ¢ alisada da mesma cor que a pasta. Diametro do bordoe: 14, 8 cm; espessura da parede: 0.4 cm.

Ale. Sant. 2028, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig, 12, n.° 7)

Panela. Fragmento do bordo com espessamento exterior, colo alto ligeiramente esvasado com caneluras e inicio do
corpo hemisférico, Apresenta uma série de caneluras no colo, Pasta de textura esponjosa de cor (Munsell 5YR 6/8). Possus
cerca de 10% de enp, classificagio boa ¢ a secgio dos enp € de dimensao media. A superficie for alisada com uma aguada

cinzenta escura (Munsell § YR 4/1). Diametro do bordo: 12 cm; espessura da parede: 0,44 com.
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Ale. Sant. 1961, Corte 2, K 9, Fossa 2 (Fig 12, m.° 8)

Panela. Fragmente de bordo de labio de secgao semicircular, com espessamento ¢ exvertido, colo estrangulado ¢
arranque de uma asa de fica que parte do bordo. Pasta de textura esponja de cor acastanhada no cerne (Munsell 10YR
5/3) e alaranjada no exterior (Munsell SYR 6/6), Possui cerca de 20% de enp, classificacao média e a secgio dos enp € de
dimensao média e sio constiruidos por quartzo e micas. A superflcie for alisada com uma agiada da cor da parre exrerior

da pasra. Didmetro do bordo: 14 cm e espessuta da parede: 0,4 cm

Ale. Sant. 2101, Corte 2, 19, Fossa 1 (Fig. 12, 1.0 9)

Panela. Fragmento do bordo com ressalto, em hisel colo alto esvasado ¢ inicie do corpo globular. Apresenta trés ta-
¢0s horizontais no colo pitados a branco. Pasta de textura esponjosa alaranjada (Munsell 2.5 YR 6/8), Possui cerca de
10% de enp, classificagdo boa ¢ a secgao dos enp ¢ de dimensio média, A superficie exierior foi alisada e apresenra sinais

de exposi¢ioao fogo, de cor preta (Munsell 2.5YR 2. 5/1). Diametro do bordo: 10'cm; espessura da parede: 0,4 cm.

Ale. Sant. 1960, Corte 2, K 9, Fossa 2 (Fig. 12, n.* 10)

Panela. Fragamento de bordo de secgio srm\. circular espessado e exvertide, colo curto, ligeiramente estrangulado e
inicio do corpo globular. Apresenta ligeiros sinais de pintura na asa de fita que parte do topo do bordo. Pasta de textura
pouco esponjosa de cor alaranjada (Munsell 5YR 6/6). Possui cerca de 20% de enp, classificacio boa e a seceao dos enp é
de dimensdo pequena. A superficie foi alisada com uma aguada da cor da pasta. Didmecro do borde: 12 cm; espessura da

parede: 042 cm.

Ale. Sami. 2023, Corte 2, 19, Fossa 1 (Fig, 12, n.2 1)

Panela. Dois fragln(:;rus com colagem de borde de libio de seccao semicireular, colo alindrico e inicio do corpo
henusferico. Pasta de textura esponjosa cor de laranjaacastanhada (Munsell 2.5 YR.4/6). Possui cerca de 20% de enp, clas-
sificagio meédia ¢ a secgao dos enp € de dimensio média sendo constiruidos por. A superficie excerior alisada com aguada
acastanbada acinzentada (Munsell 2 SYR 4/1). Didgmerro do bordo: 12.cm. Apresenta sinais de fogo fio exterior, espessura

da parede: 0,50 cm.

Ale. Sant. 1990, Corte 2, K 9, Fossa 1 (Fig. 12, n.* 12)

Panela. Fragmenco do bordo esp’_a;sada ¢ exvertido em bisel, colo ligeiramente estrangulado ¢ infcio do corpo glo-
bular. Aprésenta pinruraa branco no tope do borde. A pasta é de texrura esponjosa de cor alaranjada (Munsell 5YR 5/6).
Possui cerca de 20% de enp, classificagio meédia e a seccdo dos enp ¢ de média, sendo constituidos por quartzos e micas.
A superficie foi alisada com uma aguada ligeiramente mais clard que a pasta, amarelada (Munsell 7.5YR 6/4 ou 6/6).

Didmerro do bordo: 13 cm; espessura da pacede: 0,44 an

Alc. Sant. 2042, Corte 2, 1 10 (banquete sul), Fossa 4 (Fig, 12, n.* 13)

Pancla. Fragmento de bordo de labio de secgdo semt circular, com ligeiro estrangulamento no colo e corpo globu-
lar. Arranque de uma asa de perfil circular do bordo. Pasea de rextura esponjosa de cor rosa alaranjado (Munsell YR 6/6).
Possui cerca de 20% de enp, classificagio média ¢ a secqdo dos enp & de dimensio média. A supetficie fof alisada com nma

aguada mais acinzentada (Munsell YR 5/1). Didmetro do bordo: 12 cm; espessura da parede: 0,35 em.

Alc. Sant. 1963, ] 9, Fossa 6 (Fig. 12, w0 14)

Panela. Fragmento do bordo espessado ¢ exvertido ent bisel, colo ligeiramente estrangulade ¢ inicio do corpo glo-
bular. A pasta ¢ de textura esponjosa de cor lavanja acastanhada (Munsell YR 3/4); Possul cerca de 20% de enp, classifi-
cagiio média ¢ a stegao dos enp & de média, sendo constituidos por quartzos e micas. A superficie foi aliadas com uma
aguada gue se tormou cinzenta escura (Munsell SYR 4/1) no topa do bardo e parte do exterior da parede. Didmetro do

bordo: 13 ciy; espessura da parede: 0,37 cm,
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Alc. Sant. 2032, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig. 12, n.o 15)

Panela. Fragmento do bordo de labio em bisel, com espessamento exterior ¢ inicio do corpo globular. Apresenca um
pequeno sulco no inicio do corpo. Pasta de textura pouce esponjosa de cor rosada (Munsell SYR 6/4), Possui cerca de 10%
de enp, classificagio boa e a secgio dos enp ¢ de dimensio pequena. A superficie foi alisada com aguada castanha acin-

zentada (Munsell 5YR 4/1). Didmetro do bordo: 13 emy; espessura da parede: 0,46 cm,

3.2. 16, Os cantaros ou bilhas (Fig. 13, n.™ 1-12 ¢ Fatos 1§, 16 ¢ 17)

Os cantaros destinam-se a conter e a transportar agua. 5o vasos de dimensao média/grande,
que morfologicamente se distinguem por terem duas asas verticais, colo alto, corpo globular,
ovoaide ou bitroncocdénico e fundos planes ou com énfalos.

Tipologicamente, integram-se na forma Juaria de Rossellé-Bordoy (1991, p. 164) e no tipo 7
de Bazzana (Bazzana, 1979, p. 156).

Em Santarém, os cantaros sao abundantes, tendo-se reconstituido graficamente doze exem-
plares (Fig. 13, n.” 1-12). Pudemos ainda contabilizar mais vinte bordos que correspondem a esta
forma, o que perfaz um total de trinta e dois cincaros.

Deve ainda referir-se que apenas um cintaro apresenta um perfil mais completo, faltando-
-lhe, no entanto, o fundo (Fig. 13, n.® 1). Possui um bojo bitroncocédnico e um cole troncocod-
nico, de paredes convexas. Também troncocdnico e de paredes convexas é o colo do cantaro n.®
2 da Fig. 13. Ambos apresentam também semelhancas ao nivel do perfil do bordo, que tem
libio pendente, arredondado e engrossado. Coles troncocénicos, mas de paredes rectas, pos-
suem os n.% 7 e 9. Nos restantes cantaros, os colos sao cilindricos, apresentando, por vezes,
caneluras ou ranhuras (n.% 4, 9 e 10). Quase todos possuem labio, aplanados (0.5 4, 5 e 7) ou
criangulares (n.°* 6, 10, 11 e 12), mais ou menos pendentes. As asas do cintaro da Fig. 13, n.° 1
sdo verticals e fitiformes, de petfil em D, e arrancam da drea final do colo, terminando a meio
do bojo. Alguns cintaros de Santarém tém as superficies decoradas com pintura branca,
nomeadamente no colo, bojo e bordo. Trata-se de linhas circulares, ondulantes ou paralelas.

Canraros semelhantes aos de Santarém registaram-se nas camadas 4 e 8 do Casrelo
de Silves (Gomes, 1988, p. 193, 208), no Cerro da Vila (Matos, 1991, p. 448) e em Mértola
(Macias, 1991, p. 417; Torres et al. 1991, p. 525; Khawli, 1993, p. 72-74). Deve referir-se que
alguns dos canraros de Mérrola apresentam temarticas decorativas semelhantes as detectadas
em Santarém, sendo a decoracdo da nossa peca n.® 1 da Fig. 13, praticamente igual as que se
registam naquele sitio do Baixo Alentejo (Torres et al, 1991, p. 525, n.°* 0030 e 0032; Khawli,
1993, p. 72, n.® 9). No entanto, em Santarém a pintura é branca, enquanto que em Mértola é
vermelha.

Carilogo

Ale. Sant. 2103, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig. 13, n.0 1)

Carorze fragmentos em colagem de bordo, colo e bejo de cintaro (mais oito fragmentos). Bordo com labio pen-
dente, arredondade e engrossado. Colo troncocanico, de paredes convexas e corpo bitroncocanico. Asas verticais, fitifor-
mes, de perfil em D, qué arrancam do colo e terminam na drea média do bojo. Superficies coberras por uma aguada de
cor cinzenca (Munsell 10YR 5/1) sobre a qual & aplicada uma pintura branca no labio, colo, e bojo. No labie linhas sio

verticais ¢ paralelas encre si; no colo, linkas paralelas a0 bordo e enere si; no bojo, linhas circulares definem um espaca
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For. 15 Bordo, colo e bojo do cintaro n.® 2103 For. 16 Pormenor da decoragao do bojo do Canraro n.® 2103, Fote
(Fig. 13, n.° 1). Foro de Victor S. Gongalves de Vicror S. Gongalves.

igualmente cireular, no eentro do qual se enquadean linhas perpendiculates, ondulanres. A pasea & lavanja (Munsell

2.5YIL 6/8), esponjosa, com abundantes elementos nao plasticos de reduzidas dimensaes. Alrura conse

jada: 32 em;

Didmerro do bordo: 11,2 em; espessura da parede: 04 cm.

Alc. Sant. 2081, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig. 13, n.* 2)

Diois fragmentos de bordo, calo ¢ asa de cincaro. Bosdo com libio pendente, arredondado ¢ engrossado. O colo &
troncocénice, de paredes convexas. A asa, que arranca do colo, seria vertical, fitiforme ¢ de perfil em D, No libio sao visi-
veis 4 ranhuras. A superficie nio apresenta nenhum tratamento e € de cor castanha. A pasta £ acastanhada (Munsell 2.
SYR 5/8), esponjosa, com abundantes elementos ndo plisticos de reduzidas dimensdes. Didmetre do bordor 12,5 ey

espessura da parede: 0,4 cm,

Alc. Sant. 2083, Corte 2, T9, Fossa 1 (Fig, 13, n.o 3) _

Trés fragmentos de bordo ¢ colo de cinraro. Libio aplanado. Colo alindréide. Superficies cobertas com aguada de
cor laranja claro (Munsell 2.5YR 7/8), sobre a qual, no labio e no colo, for aplicada pintura branca composta por linhas e
tragos, Pasta laranja (Munsell 2.5YR 6/8), esponjosa, com abundantes elementos nao plasticos de reduzidas dimensoes

Diimetro do borde: 11,6 em; espessura da parede: 0,37 cm.

Alc, Sant. 1950, Corte 2, K 9, Fossa I (Fig. 13, n.> 4)

Fragmenro de bordo e colo de cintaro. Libio aplanado e exverudo. Superficie do libio decorada com linhas pinta-
dos de branco e superficie externa com aguada cstanha clara (Munsell 7.3YR 7/4). Pasta esponjosa com abundantes com-
ponentes nao plisticos de reduzidas dimensdes ¢ de cor castanho alaranjada (Munsell 2.5YR 5/8). Diimetro do bardo:

12,8 cm; espessura da parede: 0,39 cm

Ale. Sant. 1920, Corte 2, | 9, Fossa 2 (Fig, 13, n.0 5)
Fragmento de borda e colo de cantaro. Libio aplanado e ligeiramenre pendente, de perfil rriangular. Superficie com
aguada anzena (Munsell 10R 5/1) e pasta dura, compacta de cor laranja (Munsell 10R 6/8). Didmerro do borde: 10,8

cm; espessura da parede: 0,62 cm.
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Ale. Sant. 1987, Corte 2, ]9, Fossa 3 (Fig. 13, n.* 6)

Fragmento de bordo e colo de cantaro. Libio pendente. Diametro do bordo: 11,8 cm; espessura da parede: 0,34 em,

Alc, Sant, 2026, Corte 2, 19, Fossa 1 (Fig. 13, 0.2 7)

Dois fragmentos com colagem, de bordo e colo de cintaro. Libio aplanado. Colo troncocénico. Superficie do labio
decorada con tragos pintados de branco. Superficie coberta por aguada cinzenta (Munsell SYR 4/1). Pasta dura, com-
pacta, com raros eno de reduzidas dimensaes, com niicleo cinzenro claro (Munsell 5YR 5/1), e de cor laranja (Munsell

2.5YR 6/6). Didmetro do bordo: 16 cmyespessura da parede: 0,37 em.

Alc. Sant. 1948, Corte 2, ]9, Fossa 2 (Fig, 13, n.° 8)

Fragmente de borde, colo e bojo de cantaro, Bordo exvertnido e espessado, Colo cilindrico, com uma canelura na sua
zona mesial e um ressalto na ligagio ao bojo. Superficie externa coberta por aguada castanha clara (Munsell 5YR 6/4),
estando o bojo decorada com tragos curvilineos, pinrados de branco. Pasta laranja claro (Munsell 10R 6/8), dura ecom-

pacta. Diametro do bordo: 9,6 cm; espessura da parede: 0,34 em.

Alc. Sant. 1951, Corte 2, K9, Fossa 2 (Fig. 13, n.0 9)
Fragmento de borde e colo de cantara. Bordo exvertido e espessado. Colo talvez troncocdnico, com' ranhuras.
Superficies cobertas com agnada da cor da pasta que ¢ laranja claro (Munsell 2.5 YR 6/8), dura e compacta com poucos

enp de reduzidas dimensées. Didmetro do bordo: 12,8 cm; espessura da parede; 0,6 em,

Ale. Sant. 1949, Corte 2, J9, Fossa 2 (Fig. 13, n.o 10)
Fragmento de bordo e colo de cantaro, Labio pendente e triangular. Colo cilindrico, com um ressalto na ligagio ac
bojo. Superficie com aguada laranja (Munsell 10R 5/8) com labio decorade com trages pintados de branco. Pasta dura,

compacta de cor laranja (Munsell 10R 6/8). Diimetro do bordo: 12 cm; espessura da parede: 0,38 cm,

Alc. Sant. 1914, Corte 2, ]9, Fossa 2 (Fig. 13, 11)
Fragmenro de bordo e colo de canrare, Labio pendente e triangular. Colo cilindrico. Superficies cobertas por agua-
das de cor beije (Munsell 7. YR 7/6). Pasta castanha alaranjada (Munsell 2.5YR 5/8), dura, compacta, com raros enp de

reduzidas dimensées. Didmetro do bordo: 10 em; espessura da parede: 0,68 cm.

Ale. Sant. 1944, Corte 2, [9, Fossa 2 (Fig. 13, n.2 12}
Fragmento de bordo e colo de cinraro. Libio pendente e triangular. Colo cilindrico: Superficies coberras por agua-
das de cor beige (Munsell 7.5YR 7/6). Pasta castanha alaranjada (Munsell 2.5YR 5/8), dura, compacta, com raros enp de

reduzidas dimensdes. Didmerro do bordo: 10 cm; espessura da parede: 0,38 en.

3.2.17. Astalhas (Fig. 14, n.%* 1-9)

As talhas eram contentores de grandes dimensdes para armazenamento de produros ali-
mentares como cereais, vinho e azeite. Apresentam geralmente bordos espessados e exvertidos,
colos altos, ligeiramente estrangulados, o corpo hemisférico ou troncocénico e a base plana.

Esta forma enquadra-se no tipo Tinaja/Alfabia de Rossell6-Bordoy (1991, p, 162 e 163}, tendo
aqui uma consideravel variedade quer de formas quer de dimensoes, embora nio haja nenhum
tipo que s¢ possa relacionar, com exactidio, com os nossos exemplares. Segundo este autor, este
contentor poderia ser transporrado (quando apresenta o fundo pontiagudo) nos alforges dos ani-
mais. Este tipo de contentores, com uma longa tradicio desde pelo menos desde a Antiguidade
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Far, 17 Bordo do cantare n. 1949 (Fig. 13, n.° 10). Foto Victor S. Gongalves

Classica, encontra-se igualmente representada na tipologia de A. Bazzana, no tipos 1, Alfabia
(1979, p. p. 153).

No corte 2 da Alcicova de Santarém, foram identificados doze fragmentos destes vasos ceri-
micos. (s que aqui representamos apresentam bordos em aba, de secgdo arredondada, volrados
sobre o exterior (fig. 14, n.% 1,2, 4 ¢ 7), de perfil triangular nos casos dos n.% 5 e § da fig. 14, e de
perfil quadrangular, nos casos dos exemplares n.% 3 ¢ 6 e da mesma figura. Nestas Gltimas pegas,
a forma da parte interna do bordo parece ter sido realizada com a preocupacio de estes conten-
tores receberem uma rampa. De uma maneira geral, os fragmentos de que dispomos revelam
colos alros, apenas ligeiramente estrangulados, cilindricos ou exvertidos.

As superficies desras pecas apresentam alisamentos simples, com as mesmas cores que a
ta acastanhada (Munsell SYR 5/3) ou alaranjada (Munsell 2. 5 YR 6/6). O exemplar n.° 8 da
Fig. 14 possui a superficie alisada com uma aguada forte ou engobe de cor avermelhado (Munsell
10YR 5/6).

Trés dos exemplares esrudados apresentam decoragdo, sendo num dos casos constituida por
duas séries de 4 linhas onduladas, incisas ainda com a pasta fresca, sobre o topo do bordo (Fig.
14, n.° 1). Noutro exemplar, a decoragie é obtida por um tipo de picotado igualmente impresso
a fresco sobre o topo do bordo (Fig. 14, n.° 5). O fragmento de parede (Fig. 14, n.° 9) apresenta
dos corddes plasricos com decoragio digirada.

As pastas sao alaranjadas ou acastanhadas como as superficies; ou mesmo acinzenradas
(Munsell 5YR 5/1), mas apresentam, num nimero significativo de casos, o ntcleo acinzenrado
(Munsell 7Z5YR 5/1). A rexrura é bastante esponjosa e possui cerca de 20 a 30% de enp consritui-
dos, essencialmente, por quartzos e micas, com seccdo de dimensio média ou grande.

Encontramos talhas semelhantes as de Sanrarém em Mérrola (Khawli, 1992, p. 71), mais
concretamente na talha recolhida a superficie na Alcigova do Castelo, darada do 1° quarte do
século XII1, 0 que ndo é de estranhar se tivermos em consideracio que estes recipientes perduram

até aos nossos dias, seguindo uma longa tradigio com origem, pelo menos, no periodo romano.
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Catalogo

Ale. Sant. 2048, Corte 2, I 9, Fossa 4 (Fig. 14, n.o 1)

Talha. Fragmento de bordo em aba, voltado sobre o exterior, de secgio semicircular e colo cilindrico. Apresenta duas
séries de quatro linhas onduladas incisas sobre a parte superior do bordo. A pasta & de textura esponjosa, de cor acasta-
nhada (Munsell SYR 6/6). Possui cerca de 20% de enp, classificagao média e a seccao dos enp & de dimensio media sendo
compostos por bastante quartzo e alguma mica. A superficie foi alisada com aguada da cor da pasta. Didmetro do bordo:

34 cm; espessura da parede: 1,42 am.

Alc. Sant. 2037, Corte 2,19, Fossa 3 (Fig. 14, n.> 2)

Talha. Fragmw‘\:o de bordo em aba, volrade para o exterior de secgao semi circular e colo cilindrico. Pasta de textura
esponjosa, de cor acinzentada (Munsell 5YR 5/1). Possui cerca de 20% de enp, classificagio média e a secqao dos enp é de
dimensao media/grande, senda consrituidos sobretudo por quartzo e mica. A superficie foi alisada coni aguada de cor

semethante & pasta. Diametro do bordo: 2% cmy; espessura da parede: 1,79 ém. Possui sinais de fogo no interior, 0 que se

deve certamente a um fendmeno pos-deposicional:

Talha Fr:\gmcnru dn burdu em aba d¢ Secgio semi (ll‘cuhr voltado sobre o exterior e :uln ulmdm_u Pasta de tex-
Tura esponjosa com o cerne cinzento acastanhado (Munsell 2.5 YR 4/1) e o exterior alaranjado (Munsell 2.5YR 6/6).
Possui cerca de 20% de enp, classiflicacio média, e a secgio dos enp é de dimensio média, sendo constituides por quartzo,
imicas e alguma cerimica moida. A superficie foi alisada com aguada da mesma cor que o exterior da pasta, de cor ala-
ranjada (Munsell 2.5YR 6/6). Diimetro do bordo: 25 cm; espessura da parede: 1,51 cm, Apresenta sinais de desgaste no

topo do bordo e na superficie interna do bordo e cola.

" AIC. Sant. 2052, Corre 2,19, Fossa 1 (Fig. 14, n.o4)
T:;_'lhn Fragmento do bordo em aba voltade para o exterior, de secgao semi circular e colo alto c:ilndum Pnsm de
rextura muito esponjosa, de cor acastanhada (Munsell 2.5YR 5/2). Possui cerca de 20% de enp, classificagio média e ados
enp ¢ de dimensio média composta por quartzo & mica, A superficie foi alisada cons uma aguada da cor da pasta,

Diimetro do bordo: 30 cm; espessura da parede: 1,26 cm. Apresenta sinais de desgaste na superficie interna do bordo.

Alc. Sant. 2039, Cortc 2,110 Imnquett‘e ml Fossa 4- (F:g 1'4 ne 5) S
Talhe: Diota Potgrmos comsoulhger s Bordb ent dbi de e el el MmAc b o extettar e ole:aloo, Higase:
mente estrangulado. Apresenta decoragio ponteada incisa. A pasta é de rextura muiro esponjosa e a cor do cerne € acinzentada
(Munsell 2.5 YR 4/1) e o exterior € alaranjado (Munsell 2.5, YR 6/6). Possui cerca de 20 % de enp, classificagio média e a seccio
dos enp é de dimensao média, compostos por quartzo ¢ mica. A superficie foi alisada com aguada de cor semelbante & parte

exterior da pasta. Didmetro do bordo: 26 cm; espessura da parede: 1,22 cm. Superficie interna e exterior bastante desgasrada.

Alc. Sant. 2047, Corte 2,19, Fossa 1. (F:g 14, 1.0 6)

Talha. Borda exvercido, de secgin quadrangular e colo c:hndnca Pasta de textura muito esponjosa com o cerne de
cor cinzenta (Munsell 7.5YR 5/1) ¢ o exterior alaranjada (Munsell SYR 6/8). Possui cerca de 30% de enp, classificagio
média e a dos enp € de dimensio média/grande, sendo constituide por quartzo ¢ algum mica. A superficie foi alisada e ¢

de cor acastanhada (Munsell ¥R 5/3), Didmetro do bordo: 30 cm; espessura da parede: 1,39 em.

Ale. Sant. 2049, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig 14, n.o 7)
Talha, Fragmento do bords de aba volrado sobre o exterior, de semi circular e eolo baixo cilindrico. Pasta de rextura

muito esponjosa de cor cinzenta acastanhada (Munsell 7.5 6/2) no cerne e alaranjada (Munsell 2.5 YR 6/6) no exterior.
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Possui cerca de 30% de enp, classificacio média e a dos enp ¢ de dimensao média/grande sendo compostos por quartzo e
alguma mica. A superficie foi alisada, no exterior, com uma aguada forte ou engobe cinzenro acastanhada que apenas se
conserva em parte (Munsell 25YR 4/1). Didmertro do borde: 25 cm; espessura da parede: 1,35 cm. Apresenta sinais de

grande desgaste na superficie interna e no ropo do bordo.

Alc. Sant. 2051, Corte 2, 19, Fossa 1 (Fig, 14 n.* 8)

Talha. Trés fragmentos (dois com colagem), da bordo em aba volrade sobre o exterior, de secgio triangular e colo
alto, allindrico, Pasta de textura muito esponjosa, de cor cinzenta eseura (Munsell Z5YR 4/1). Possui cerca de 30% de enp,
classificagio mi¢dia e a dos enp € de dimensao média sendo constitnidos por quartzo, micas e algum caledrio. A superfi-
cle foi alisada com uma aguada forte ou engobe avermelliada (Munsell 10YR 5/6). Didmerro do bordo: 30 cm; espessura

da parede: 1,79 cm. Apresenta sinais de fogo no interior do cole, cerramente devido a um fenémene pas-deposicional.

Ale. Sant. 2022, Corte 2. I 10 banquete swl, Fossa 4 (Fig. 14, n.e 9)

Talha. Fragmento da parede de uma ralha com dois corddes plisticos com deceragio digital. Pasta de textura espon-
josa com o cerne cinzento (Munsell 7.5YR 5/1) e o exterior acastanhade SYR 5/3), Possui cerca de 20% de enp, classifica-
¢ao média e a dimensdo dos enp é de dimensio média sendo constituidos por quartzo e mica. A superficie foi alisada com
aguada em ambas as superficies externa e interna rosada acasranhada semelhance i parte exrerior da pasta; espessura da

parede: 1,11 em.

3.2, 18. Os Potes (Fig 14 15)

Os potes tém uma fungio idéntica & das ralhas, servindo igualmente para guardar alimen-
tos como azeitonas, apresentando dimensoes inferiores. Se quanto a funcionalidade, esto proxi-
mas das talhas, a sua morfologia encontra maiores afinidades nas panelas. A distingio entre estas
duas formas ¢ clara, ndo s6 pelas maiores dimensdes dos potes, mas também pela inexisténcia,
nestes conrentores, de sinais de exposicao ao fogo e pela auséncia de asas.

Podem enquadrar-se estes potes no tipo Orza/Ancolla de Rossellé Bordoy (1991, p. 164) nao
sendo possivel estabelecer uma identificagio directa com quaisquer das formas apresentadas. A
integragao na ripologia de Bazzana, permite relacionar os nossos potes com as chamadas
Alfabietas (2) ou Alcolla (3) (Bazzana, 1978, p. 153 e 154).

Os portes presentes no Corte 2 da Alcdgova de Santarém, num toral de sete exemplares, apre-
sentam bordos de labio de sec¢io quadrangular, sendo o colo: alto e exvertido com o inicio do
bojo marcado por uma ranhura na superficie exterior (Fig. 14, n.® 10); curto, apresentando o ini-
cio do corpo globular (Fig. 14, n.® 11). Consideramos igualmente como pote o exemplar da Fig.
12, n.% 16.

As superficies sdo simplesmente alisadas com aguadas das mesmas tonalidades que as pas-
tas, de cores castanhas claras, acinzentadas e alaranjadas, encontrando-se por vezes ligeiros sulcos
na parede externa.

As pastas sdo bastante caracteristicas nestes potes e diferem do conjunte dos restantes
vasS0Os Cerdmicos. As texturas sio muito esponjosas e apresentan, nio sé uma grande quanti-
dade de enp (por vezes atinge os 40%), mas os préprios enp sio de média e grande dimensao.
Estas particulas sio constituidas, sobretudo, e ral como sucede no restante do conjunto; por
quartzos e micas, possuindo o exemplar da Fig, 12, n.° 16 uma grande quantidade de cerimica
moida.
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Catdlogo

Alr.?Sa-g:}: 1915, Corte 2,]5150;{&1 (Fig. 12, n.0 16)

Pore, Fragmento do bordo de labio de secqio quadrangular, exvertide, colo curro lige

amente estrangulado e inicio
do corpo globular. Pasta de textura muite esponjosa de cor alaranjada. Possui cerca de 30 a 40% de enp, classificagio
média e a secgdo dos enp ¢ de dimensio média/grande; constituida sobretudo por quartzo, micas e uma quantidade assi-
nalavel de cerimica moida. A superficie foi alisada com uma aguada simples da mesma cor que a pasta. Diamerro do

borde: 12,8 cm ¢ espessura da parede: 0,8 cm.

Alc. Sant. 1953, Corte 2, ] 8, Fossa 1 (Fig. 14, n.v 10)

Pote.

&5 fragmentos com colagem do bordo de libio de secgio quadrangular ligeiramente exvertido, colo alto,
cilindrico e inicio do corpo globular marcada pela existéncia de uma canelura na superficic exterior: Pasta de textura
muito esponjosa de cor beige alaranjada (Munsell SYR 6/4). Possui cerca de 30 2 40% de enp, classificagao média e a sec-
cao dos enp & de dimensdo média/grande; constituida sobretude por quartzo e caleario e raras micas. A superficie foi ali-
sada mas na superficie interna a aguada nio consegue esconder as particulas de quartzo em grande quantidade. A super-
ficie interna é de cor castanha clara (Munsell 7.5YR 6/4) e a éxterior apresénta manchas mais acinzentadas (Munsell 7.5YR

3/1). Didmetro do bordo: 20 cov espessura da parede: 0,8 ¢m.

Ale. Sant. 2036, Corte 2,19, Fossa 3 (Fig 4yme11) —

Pote. Fragmento de bordo de labic de secio triangular arredondado ¢ ligeiramente volrado sobre o exterior, colo
inexistente e inicio do bojo globular. A pasra ¢ de rextura espanjosa com o cerne beige (Munsell 7.5YR 6/4) ¢ o exterior
alaranjado (Munsell 2.5YR 6/8). Possui cerca de 30%, classificagio média e a seccio dos enp ¢ de dimensao média, cons-
tiruide por quarrzos e micas, A superficie foi alisada com aguada simples da cor do exterior da pasta, de cor alaranjada
(Munsell 2.5YR 6/8). Di

nerro do bordo: 29 cm; espessura da parede: 0,94 cm: Apresénta sinais de desgaste na superfi-

cie interna do bordo e bojo.

3. 2.19. Os algstidares (Fig, 15)

Os alguidares s3o grandes recipientes aberros, com o bordo e base bastante largas e
parede troncoconica. A funcionalidade e as dimensdes sdo bastante diversificadas. Podem
encontrar-se na cozinha e servir na lavagem e preparacio de legume, ou para amassar o pio,
ou padem igualmente servir em fungdes de cardcter higiénico para lavar a roupa ou a louga,
entre outras,

Integram-se no grupo lebrillo, alcadafe de Rossellé Bordoy, sendo o n.° 93 o que mais seme-
Ihangas apresenta com as formas de Santarém (Rosselld Bordoy, 1991, p. 169). Na tipologia de
Bazzana, esta forma enquadra-se no tipo 18 alcadafe ou lebrillo. Trara-se, efectivamente, de uma
forma com raizes que poderio remontar, 20 mundo cldssico, e que eram normalmente fabricadas
em cerdmica comum, sendo, no enranto, possivel a existéncia de exemplares com a superficie
interna vidrada.

O conjunto de quarenta e um exemplares de alguidares presentes no Corte 2 da Alcicova de
Santarém sao fabricados em cerdmica comum. Apresentam, de uma maneira geral, bordes de sec-
¢do semicircular (Fig 15, n.%% 1, 2, 3, 5 e 7) ou de perfil triangular, como sucede com Fig, 15, n.% 4
¢ 6, com dimensaes que podem ir dos 60 cm aos 38 cm. A parede ¢ troncocdnica e a base é plana,
ligeiramente mais estreira que o borda,
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As superficies destes grandes recipientes abertos sio simplesmente alisadas no exterior,
sendo o interior e o topo do bordo revestidos com uma aguada forte ou engobe avermelhado
(Munsell SYR 4/8) polido com um seixo rolado, o que permicia uma melhor impermeabilizagio
das pecas. Os exemplares representados nos n.% 4 e 6 da Fig. 15, apresentam um simples alisa-
mento na superficie interna, pouco comum neste tipo de pegas.

As pastas, tal como sucede com os potes apresentam algumas particularidades em relacio ao
conjunto, A textura é muito esponjosa, o que nio sucede nas restances pecas, a secgio dos enp é,
no caso especifico dos alguidares, de dimensao média a grande, tendo os enp a composigao habi-
tual (quartzo e mica). As suas cores variam entre os alaranjados (Munsell 7. 5YR 6/6) e rosados no
exterior (Munsell 10 R 6/8), sendo o cerne, na maior parte das vezes, acinzentado (Munsell 10YR
5/1). A classificagio ¢ média e a quantidade de enp é de cerca de 30%,

Os alguidares de Santarém apresentam paralelo em locais como Vale do Boto (Catarino et
al,, 1981, p. 13 e 20), sendo aqui datados dos finais do século XI.

Catélogo

Alc. Sant. 2053, Corte 2,19, Fossa 1 (Fig, 15, n.% 1)

Alguidar. Fragmento do bordo de seccio semi circular voltado sobre o exterior, corpe troncocdnico e fundo plano.

Pasta de textura muito esponjosa com o cerne cinzento (Munsell 10YR 5/1) e-o exterior laranja (Munsell 7Z.5YR 6/6).
Possui cerca de 30% de enp, classificacio média e a secgdo dos enp € de dimensio média a grarlde, sendo constituidos
essencialmente por quarczos ¢ micas. A superficie interior ¢ o topo do bordo foram alisados com uma aguada forte ou
engobe avermelhado (Munsell 2.5 YR 4/8) e polidos com um seixo e o exterior foi simplesmente alisado. Diamerro do

berdo: 54 cm; digmeno do fundo 31 emyaltura 10,4 cmy; espessura da parede: 1,35 em.

9, Fossa 1 (Fig. 15,1.°2)

Alguidar. Fragmento de bordo de secgo semi circular, em aba, voltado sobre o exterior e parede troncocénica. Pasta

de rextura muire esponjosa e cerne de cor cinzenta (Munsell 10YR 6/1) ¢ o exterior alaranjado (Munsell 2.5YR 6/8).
Passui cerca de 30 % de enp, classificagio média e a secqio dos enp & de dimensio média/grande, sendo constituidos por
quartze e micas. A superficie interna e o topa do borde foram alisados com uma aguada forte ou engobe avermelhado
(Munsell 10R 5/6), polido com um seixo rolade. O exterior foi alisado simplesmente com uma aguada da cor do exterior

da pasea. Didmero do bordo: 53 cm; espessuva da parede: 1AL cm.

Alc. Sant. 2054, Corte 2, 19, Fossa 1 (Fig. 15, n.* 3) o

Alguidar, Fragmento do bordo de seccio semi circular, voleado sobre o exterior e parede troncoconica. A textura &
muito esponjosa, sendo o cerne castanho claro (Munsell Z.5YR 6/4 ¢ o exterior (Munsell 2.5YR 6/6). Possui cerca de 20%
de enp, classificacio niédia e a secgio dos enp é de dimensio média/ grande sendo constiruidas por quartzo e micas.
Interior e topa do bordo alisades com uma aguada forte/engobe alaranjado (Munsell 2.5YR 6/6), polido com um seixo,

€ 0 exterior com um alisamenro simples, Diamerro do bordo: 38 em; espessura da parede: 1,10 cm.

Possivel alguidar (7). Fragmento de bordo de seccio triangular, exverrido ¢ parte da parede troncocénica. Pasta de
textura esponjosa com o cerne acastanhado claro (Munsell 10YR 6/3) e o exterior mais alaranjado (Munsell SYR 6/6)
Possui cerca de 20% de enp, classificacio média e a secqlo dos enp ¢ de dimensio média, sendo constituidos per quarezo
e micas. A superficie interna e externa foi alisada com uma aguada da mesma cor que o exterior da pasta. Didmetro do

bordo: 28 cm; espessura da parede: 0,9 e,
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Fig. 15 Alguidares.






